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1 ALLGEMEINES

1.1 Bauvorhaben / Vorgang

Die Gemeinde Ingenried beabsichtigt die ErschlieBung des Baugebiets ,Bahnhofstral3e®. Das
neue Baugebiet liegt am Nordrand der Gemeinde Ingenried dstlich der Bahnhofstra3e und
umfasst die Flurstiicke 260, 260/4 und 260/5 der Gemarkung Ingenried.

Unser Baugrundinstitut wurde am 23.04.2021 von der Gemeinde Ingenried auf Grundlage un-
seres Angebots vom 22. Marz 2021 beauftragt, im Bereich des geplanten Baugebiets ,Bahn-
hofstral3e” in Ingenried eine Baugrunderkundung auszufithren und eine Baugrundbeurteilung
zur ErschlieBung des Baugebiets zu erstellen. Um evtl. chemische Belastungen der anstehen-
den Boden und des bestehenden Stral3enaufbaus in der Bahnhofstralie feststellen zu kénnen,
sollten auRerdem chemische Analysen an der Stral3endeckschicht und der Tragschicht der
Bahnhofstral3e sowie an ausgewahlten Proben aus dem Baugebiet vorgenommen werden.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Feld- und Laborarbeiten werden im vorliegenden Gutach-
ten dokumentiert und beurteilt. Hinsichtlich Planung und Ausschreibung der BaumalRnahme
werden die maRRgebenden Bdden beschrieben sowie Homogenbereiche, Bodenklassen und
Bodenparameter angegeben. Schlielllich erfolgen die erforderlichen, geotechnischen Anga-
ben zur Griindung von Wohn- und Nebengebauden, zur Kanalverlegung und zum StraR3enbau.
Weiterhin wird auf die Moglichkeit zur Versickerung von Oberflachenwasser eingegangen und
es werden Untersuchungsergebnisse hinsichtlich chemischer Belastungen der anstehenden

Bdden und des StraRenaufbaus zusammengestellt und bewertet.
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1.2 Arbeitsunterlagen

Zur Ausarbeitung des vorliegenden Gutachtens standen uns neben maf3gebenden DIN-Nor-
men und Richtlinien etc. die nachfolgend genannten Unterlagen und Informationen zum hier

behandelten Baugebiet zur Verfugung:

[U1] Bebauungsplan ,BahnhofstralRe®, 3. Anderung und Erweiterung, Gemeinde Ingenried,
Stadtebauliche Konzeption; Vorschlag Plangebietsuntergliederung / Flachenparzellie-
rung M 1 : 1000, eberle.PLAN, Mindelheim, Stand 01.04.2021 & 21.04.2021

[U2] Spartenplane der Spartentrager, Stand Mai 2021

[U3] Geologische Ubersichtskarte, Blatt CC 8726 Kempten (Allgau), M 1 : 200.000; Hrsg.:
Bundesanstalt flir Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover 1983
[U4] UmweltAtlas (Geologie); Internetauftritt des Bayerischen Landesamtes flr Umwelt (LfU)

[U5] BayernAtlas (Fachthema Naturgefahren); Internetauftritt des Bayerischen Staatsminis-

terium der Finanzen und fir Heimat

[U6] Die durchgefiihrten und nachfolgend dokumentierten Feld- und Laborarbeiten
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2 FELD- UND LABORARBEITEN

2.1 Kleinbohrungen

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden auf dem zu erschlieenden Grundstiick im
Mai 2021 sechs Kleinbohrungen (& 50 — 80 mm) bis in Tiefen von 3,6 m bis 4,9 m unter Ge-
landeoberkante abgeteuft. Die Lage der Aufschlisse kann dem Lageplan in Anlage (1) ent-

nommen werden.

Die kennzeichnenden Daten der Kleinbohrungen sind in nachfolgender Tabelle (1) zusam-
mengestellt. In allen Aufschlissen wurde Grundwasser angetroffen. Die Kleinbohrungen konn-
ten aufgrund der sehr schweren Bohrbarkeit der im Tieferen anstehenden Moranekiese nicht

bis zu der geplanten Zieltiefe von 5,0 m unter GOK abgeteuft werden.

Tabelle (1) Kennzeichnende Daten der Kleinbohrungen

Klein- Ansatzpunkt Endtiefe Grundwasser / OK tragfahige
bohrung Schichtenwasser Moranekiese 1
mNHN m u.GOK mNHN m u.GOK mNHN mNHN
SDB 1 802,22 3,6 798,6 1,95 800,27 799,3
SDB 2 799,77 4,1 795,7 1,20 798,57 799,2
SDB 3 801,54 4,6 796,9 1,72 799,82 798,5
SDB 4 801,02 4,8 796,2 1,65 799,37 800,1
SDB 5 800,38 4,1 796,3 0,78 799,60 (799,4)2 1 797,1
SDB 6 800,41 4.9 795,5 0,97 799,44 (799,5)2 /1 796,7

D Kiese in mindestens mitteldichter Lagerung
2 im Liegenden der Kiese und hier auch im Einflussbereich der Lastabtragung lagern weiche bis steife Tone

Die Bodenansprache erfolgte wahrend der Feldarbeiten vor Ort durch einen Geologen unseres
Instituts nach DIN 4023 und DIN EN ISO 14688-1 (siehe Anlage (4)) und wurde nach Ab-
schluss der Arbeiten nochmals durch den unterzeichnenden Geologen uberpruft. Ergab die
nochmalige Bodenansprache im Labor bzw. ergaben die Laboruntersuchungen neue Erkennt-
nisse hinsichtlich der Bodenzusammensetzung, wurden die visuellen Ansprachen im Feld ent-
sprechend korrigiert. Bei den Bohrprofilen in Anlage (3) und im geologischen Langsschnitt in

Anlage (2) handelt es sich um die korrigierten Bodenansprachen.

Die Ansatzpunkte der Kleinbohrungen und der nachfolgend beschriebenen schweren Ramm-

sondierungen wurden von unserem Buiro mittels GPS nach Lage und Hohe eingemessen.
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2.2 Schwere Rammsondierungen

Zur genaueren Ermittlung der Lagerungsverhaltnisse und der Festigkeit des anstehenden Un-
tergrundes wurden jeweils in unmittelbarer Nahe zu den Kleinbohrungen SDB 3 und SDB 5
zwei schwere Rammsondierungen (DPH nach DIN EN ISO 22475-1) bis in eine Tiefe von
4,8 m bzw. 5,0 m unter Gelandeoberkante ausgefihrt. Die Profile der schweren Rammson-
dierungen liegen diesem Bericht in Anlage (3) bei und sind in den Profilschnitten in den Anla-
gen (2.1) und (2.2) dargestellit.

Die wesentlichen Daten der ausgefiihrten, schweren Rammsondierungen sind in nachfolgen-

der Tabelle (2) zusammengestellt.

Tabelle (2) Kennzeichnende Daten der schweren Rammsondierungen

Sondie- Ansatz- Sondiertiefe kennzeichnender Eindringwiderstand nio
rung héhe m u. GOK
m u.
mNN GOK mNN 0,0-10 10-1,7 1,7-22 22-33 33-4,0 4,0-Ende

DPH 3 801,54 50 7965 0-4 2-3 3-5 6—-15 13-21 17 -38
DPH 5 800,38 4,8 7956 0-4 3-19 24 - 38 5-10 12-63 28-102

Die Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen DPH 3 und DPH 5 weisen bis in etwa
3,0 m bis 3,3 m Tiefe unter Gelande tUberwiegend geringe Lagerungsdichten fir die anstehen-
den Moranebdden aus. Darunter weisen die Schlagzahlen bis in etwa 4,0 m unter Gelande
eine mindestens mitteldichte Lagerung auf. Ab etwa 4,0 m Tiefe unter Gelande bis zur jewei-
ligen Endteufe nimmt die Festigkeit zu, die Morénekiese sind in dieser Tiefenlage dicht bis
sehr dicht gelagert.

2.3 Bodenmechanische Laborversuche

An neun aus den Kleinbohrungen entnommenen Bodenproben wurden zur ndheren Klassifi-
zierung und Beurteilung der anstehenden Boden Grundlagenversuche in unserem bodenme-
chanischen Labor durchgefihrt. Im Zusammenhang mit den Felduntersuchungen stehen da-
mit Informationen zur Verfigung, die eine Klassifizierung der Boden und hierauf basierend

eine naherungsweise Zuordnung von Bodenparametern ermdglichen.
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Die im Einzelnen durchgefiihrten Laboruntersuchungen sind in nachfolgender Tabelle (3) mit

Angabe der maligebenden DIN-Normen aufgelistet.

Tabelle (3) Bodenmechanische Laborversuche

Laborversuch DIN-Norm Anzahl
Bodenansprache DIN 4023 und DIN EN ISO 14688-1+2 9
Bodenansprache DIN 18196 6
Kornverteilung DIN 18123

Siebanalyse 1

Siebschlammanalyse 4
Wassergehalt DIN 18121 4
Zustandsgrenzen DIN 18122 1

Die Ergebnisse der ausgefuhrten Laborversuche sind in nachfolgender Tabelle (4) mit Angabe

der Schwankungsbreiten zusammengestellt.

Tabelle (4) Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen

Kenngrofie Einheit Tragschichtkiese Moraneablagerungen

Boden sar_1d|ge Kiese und Sande Tone
Kiese

Homogenbereich Al Bl B2

Kornverteilung

Feinstes <0,002mm % 2,4 6,0 - 10,2 --
Schiuff 0,002 -0,063mm % 8,56/2,7Y 23,9-31,2 --
Sandkorn  0,063-2,0mm % 13,5-19,3 16,7 — 20,8 -
Kieskorn 20-63,0mm % 69,7 — 86,8 42,1 — 48,2 --

Wassergehalt / Zustandsgrenzen / Konsistenz

Wassergehalt w % -- 28,6 10,8 — 24,2
Wassergehalt < 0,4 mm w % -- -- 15,6
FlieRgrenze WL % -- -- 20,8
Ausrollgrenze Wp % -- -- 13,2
Plastizitat lp % - - 7,5
Konsistenzzahl le - -- -- 0,69
Konsistenzform - - -- -- weich

1 einschlieBlich Tonanteil (keine Schlammung ausgefihrt)
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Eine Zusammenstellung aller bodenmechanischen Laborversuche kann der Anlage (5) dieses
Berichts entnommen werden; die wichtigsten Laborprotokolle sind dort ebenfalls beigelegt. Die
Bewertung der Feld- und Laborarbeiten erfolgt im Zusammenhang mit der Beschreibung und
Wertung der erkundeten Bodenschichten in den nachfolgenden Kapiteln.

Die auf Grundlage der Laborversuche in Tabelle (4) angegebenen Schwankungsbereiche sind
nicht als absolute Grenzen der angegebenen Homogenbereiche zu verstehen. Im Zusammen-
hang mit der begrenzten Versuchsanzahl sind auch Uber- oder Unterschreitungen der
angegebenen Schwankungsbereiche zu erwarten und zu beachten. Eine Zusammenstellung
der zu erwartenden Schwankungsbereiche der erkundeten und als Homogenbereiche abge-
grenzten, wesentlichen Bodenschichten kann Anlage (7) dieses Gutachtens entnommen wer-

den.

3 CHEMISCHE ANALYSEERGEBNISSE

3.1 Analysenumfang

An einer Asphaltprobe aus der in der Bahnhofstral3e abgeteuften Kleinbohrung SDB 1 wurde
der Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK nach EPA) sowie de-

ren Zusammensetzung und der Phenolindex im Eluat bestimmit.

Weiterhin wurde eine Probe aus den unter dem Asphalt erbohrten Tragschichtkiesen (SDB 1,
0,18 m — 1,2 m) sowie zwei weitere Proben aus oberflichennahen Moraneablagerungen
(SDB 3,0,8m—1,7 mund SDB 6, 0,5m - 0,9 m) entnommen und auf das Parameterspektrum
des Leitfadens zur Verfillung von Gruben, Briichen und Tagebauen (Verfull-Leitfaden) an der

Fraktion < 2 mm untersucht.

Die Proben wurden zum Zweck der chemischen Analyse an das akkreditierte, chemische
Laboratorium AGROLAB GmbH in Bruckberg gebracht. Die im Einzelnen durchgefuhrten
Laboruntersuchungen sind in nachfolgender Tabelle (5) aufgelistet. Die Original-Befunde der
Analysen sind in Anlage (6) beigelegt.
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Tabelle (5) Chemische Laborversuche

Laborversuch Anzahl

Fraktionierung < 2 mm mit Wagung

Zerkleinerung der Proben mittels Backenbrecher

Analyse gemalf Verfill-Leitfaden (Feststoff + Eluat)

Analyse von Asphaltaufbruch; PAK nach EPA (Feststoff) und Phenolindex (Eluat)

P W W

3.2 Asphalt

In der untersuchten Asphaltprobe SDB 1: 0,0 — 0,18 m der StralRendeckschicht der Bahnhof-
straRe wurde ein PAK-Gehalt von 0,31 mg/kg mit einer nicht nachweisbaren Benzo-(a)-Py-

ren-Konzentration im Feststoff und ein Phenolindex von < 0,01 mg/l im Eluat festgestellt.

Nach dem LfU-Merkblatt 3.4/1 ist die untersuchte Probe als Ausbauasphalt ohne Verunrei-
nigungen zu bezeichnen und entsprechend der Verwertungsklasse A nach RuVA-StB ein-
zustufen. Eine Aufbereitung mit Bindemitteln ist hier im Heil3mischverfahren moglich. Sowohl
bei einer ungebunden als auch bei einer gebunden Verwertung gibt es keine Auflagen. Die
weiteren Angaben im genannten Merkblatt sind aber zu beachten.

3.3 Tragschichtkiese

Die Tragschichtkiese (Homogenbereich Al) des StraRenoberbaus an der Bahnhofstral3e wur-
den an einer aus der Kleinbohrung SDB 1 in einem Tiefenintervall von 0,18 m — 1,2 m enthom-
menen Probe chemisch untersucht. Die Probe ist mit einer MKW-Konzentration von 120 mg/kg
dem Z1.1-Wert nach Verflll-Leitfaden zuzuordnen. Der mit 9,8 geringfligig erhdhte pH-Wert
ist in den vorliegenden, karbonatischen Tragschichtkiesen geogen bedingt und deshalb nicht
einstufungsrelevant. Damit ist eine Einstufung des Materials als Z1.1-Material nach Verfull-

Leitfaden maoglich.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bezlglich einer Entsorgung von
Auffullungen sowie gewachsener Boden bei einer Herkunft des Bodenaushubmaterials aus
schéadlich beeinflussten Flachen (zu denen auch Stral3en sowie deren unmittelbarer Nahbe-
reich gehdren kdénnen), auch bei chemisch ausgewiesener Schadstofffreiheit gegebenenfalls
keine Einstufung des Bodens in die Zuordnungsklasse Z0 nach Verflll-Leitfaden maoglich ist,
sodass dann die Zuordnungsklasse Z1.1 ggf. maf3gebend wird. Dies ist mit den Fach- und

Genehmigungsbehérden abzustimmen.
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3.4 Moraneablagerungen

Im Bereich des Baugebiets wurden aus den unterhalb des Oberbodens anstehenden Moréne-
ablagerungen die Proben SDB 3,0,8 m—1,7 m und SDB 6, 0,5 m - 0,9 m chemisch untersucht.
Die Proben wiesen keine uber den Z0-Zuordnungswerten (Tabellen 1 und 2 des Verfull-Leit-
fadens) erhohten Stoffkonzentrationen auf. Damit ist chemisch eine Einstufung des Materials

als Z0-Material nach Verfull-Leitfaden mdglich.

3.5 Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Die untersuchte Asphaltprobe lasst in der BahnhofstraRe auf Ausbauasphalt ohne Verunreini-

gungen schliel3en.

Bei einem Aushub des Materials der Tragschichtkiese (Homogenbereich A1) muss aufgrund
der anthropogenen Vornutzung mit leicht erhéhten Schadstoffkonzentrationen (MKW) gerech-
net werden. Es kénnen sowohl der Zuordnungswert Z1.1, als auch héhere Zuordnungswerte
nach Verflll-Leitfaden (Leitfaden zur Verfullung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen)
mafgebend werden. Vorliegend wurden aber keine Giber dem Z1.1-Zuordnungswert liegenden
Stoffkonzentrationen bestimmit.

Sofern ausgehobene Tragschichtkiese vor Ort nicht wiederverwendet werden kdnnen, sind
diese beim Aushub separat auf Haufwerke zwischenzulagern, zu beproben und dann entspre-
chend der jeweiligen Deklarationsanalytik (z.B. gemé&fR dem Anforderungsprofil der maf3ge-

benden Grube / Deponie bzw. des Einbauortes) zu entsorgen.

Die untersuchten bindigen Moraneablagerungen (Homogenbereich B2) sind entsprechend der
Untersuchungsergebnisse unauffallig und kénnen dem Z0-Wert nach Verfull-Leitfaden zuge-
ordnet werden. Die Moraneablagerungen stehen damit beziiglich einer potentiellen Schad-

stoffbelastung fiir eine Wiederverwendung ohne Einschrankung zur Verfligung.

Die beschriebenen Arbeiten sind entsprechend auszuschreiben. Das diesbezigliche Vorge-
hen und insbesondere die Verwertbarkeit der auszuhebenden Schichten im Rahmen der vor-
liegenden Baumalnahme sind vor Beginn der Bauarbeiten auch mit den zustandigen Fach-

und Genehmigungsbehdrden abzustimmen.
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Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

4 BESCHREIBUNG DER UNTERGRUNDVERHALTNISSE

4.1 Geologischer Uberblick

Die Gemeinde Ingenried liegt im Bereich wiirmeiszeitlicher Moraneablagerungen (vgl. Arbeits-
unterlagen [U3] und [U4]). Im Bereich des Baugebiets sind die Moraneablagerungen ungeglie-
dert als Till (Geschiebemergel) ausgebildet und werden in Unterlage [U4] als sandige bis
schluffige Kiese bis Blocke bzw. tonige, sandige, kiesige und blockige Schluffe beschrieben.

Ingenried liegt morphologisch in einer leichten Hanglage mit geringen Gefélle nach Osten. Im
Bereich des Baugebiets weisen die sudlich gelegenen Kleinbohrungen SDB 3 und SDB 4 mit
801,54 mNHN und 801,02 mNHN die hochsten Ansatzpunkte auf. Die niedrigste Ansatzhthe
mit 799,77 mNHN weist die nordostlich gelegene Kleinbohrung SDB 2 auf. Die BahnhofstralRe
liegt etwas erhoht auf 802,22 mNHN (Kleinbohrung SDB 1).

In den Erkundungsbohrungen wurden neben Auffillungen unter der Strafl3e unter dem Oberbo-
den Uberwiegend stark schluffige Kiese bzw. Kies-Schluff-Gemische erkundet. Daneben wur-
den zumeist kiesige Tone und untergeordnet auch schluffig-kiesige Sande aufgeschlossen.
Die Bdoden liegen bis in etwa 3,5 m Tiefe unter Gelande in lockerer Lagerung bzw. weicher bis
steifer Konsistenz vor. Darunter steigt die Festigkeit stetig an, so dass unterhalb von 4 m dicht

bis sehr dicht gelagerte Boden ermittelt wurden.

Aufgrund der vorliegenden Bodenaufschliisse und der allgemeinen Kenntnisse lasst sich der

Untergrund im Untersuchungsgebiet im erkundeten Tiefenbereich somit wie folgt beschreiben.
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Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

4.2 Beschreibung der Bodenschichten

Auffullungen:
Tragschichtkiese — Homogenbereich Al

Die in der Kleinbohrung SDB 1 bis 2,9 m unter Gelande angetroffenen teils schwach schluffi-
gen, sandigen Kiese weisen eine mitteldichte bis dichte Lagerung auf. Die Bohrung wurde
aufgrund der Spartenlage nahe eines Kanalschachts ausgefiuhrt und zeigt den Stral3enunter-
bau.

Holozdne und pleistozdne Sedimente:

Oberboden — Homogenbereich O1

In allen Kleinbohrungen im derzeit landwirtschaftlich genutzten Bereich des Baugebiets
(SDB 2 bis SDB 6) wurde an der Gelandeoberkante ein etwa 0,5 m bis 0,8 m méachtiger Ober-
bodenharizont in Form von schwach humosen bis humosen, schwach sandigen bis sandigen
Schluffen erbohrt.

Moraneablagerungen: Kiese und Sande — Homogenbereich B1

Unterhalb der beschriebenen Auffullbéden und des Oberbodens wurden in allen Kleinbohrun-
gen bis in Tiefen von maximal 4,9 m unter GOK meist stark schluffige, sandige, teils schwach
tonige Kiese bzw. sandige Kies-Schluff-Gemische erkundet. Die Kiese liegen bis in Tiefen von
3,0 bis 3,5 m in lockerer darunter in mitteldichter bis dichter Lagerung vor. In der Kleinbohrung
SDB 1 wurden in einer Tiefenlage zwischen 2,9 m und 3,6 m die Kiese mit geringerem Fein-
kornanteil als schluffige, sandige Kiese aufgeschlossen. Aufgrund der abweichenden Zusam-
mensetzung (geringer Feinkornanteil) im Vergleich zu den umgebenden Moranekiesen kann
es sich hierbei auch um aufgefillte Kiese handeln. In der Kleinbohrung SDB 4 iberwiegen in
einer Tiefenlage zwischen 3,7 m und 4,8 m die Sandanteile, die Bodenschicht wurde dort als

stark schluffiger, kiesiger Sand angesprochen.

Moraneablagerungen: Tone — Homogenbereich B2

In den Moraneablagerungen bilden bereichsweise und inhomogen verteilt Tone den Hauptge-
mengeteil der Moraneablagerungen. Die Tone weisen wechselnde Schluff-, Sand- und Kie-
santeile auf. Im Einzelnen sind sie im Untersuchungsgebiet als schluffige Tone und als teils
schluffige, schwach sandige bis sandige, schwach bis stark kiesige Tone ausgebildet. Ober-
flachennah bis in Tiefen von etwa 1,7 m unter Gelande anstehende Tone weisen eine weiche
Konsistenz auf. Bei in groReren Tiefen situierten Tonhorizonten wurden weiche bis steife Kon-
sistenzen ermittelt.
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Baugrundgutachten

Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

4.3 Bautechnische Eigenschaften der erkundeten Béden

In nachfolgender Tabelle (6) werden die bodenmechanischen und bautechnischen Eigen-

schaften der erkundeten Boden beschrieben und im Hinblick auf die BaumalRnahme beurteilt.

Tabelle (6) Bautechnische Eigenschaften der erkundeten Béden

Bewertungskriterien Tragschichtkiese Moréaneablagerungen

Boden sandige Kiese Kiese und Sande Tone

Homogenbereich Al Bl B2

Tragfahigkeit grof mittel - grof3 gering

Kompressibilitéat gering mittel grof3

Standfestigkeit gering gering bis mittel mittel

Wasserempfindlichkeit gering — mittel mittel — grof3 grof3

Frostempfindlichkeit nicht — mittel gering ®—grof} grof3

(KI. nach ZTV E-StB 17) F1/F2 F23/F3 F3

FlieBempfindlichkeit bei gering — mittel gering - mittel mittel bis groR?

Wasserzufluss

Wasserdurchlassigkeit stark durchlassig bis schwach durchlassig sehr schwach durchlassig

nach DIN18130 sehr stark durchlassig

Rammbarkeit schwer 9 mittelschwer bis schwer)  leicht bis mittelschwer,
schwer

Losbarkeit leicht 2 leicht 3 / mittelschwer 2 mittelschwer — (schwer) 2

1 bei Grobeinlagerungen in Auffiillungen und Moraneablagerungen werden Einbringhilfen erforderlich; mit negati-
ven Erschitterungsauswirkungen ist dann zu rechnen

2 bei Grobeinlagerungen in den Auffillungen und Moraneablagerungen sowie bei starker verfestigten Abschnitten
oder ausgepragt plastischen Tonen in Moraneablagerungen, kdnnen schwer I6sbare Bodenarten und leicht bis
schwer |6sbarer Fels (entsprechend den Bodenklassen 5 — 7 nach DIN 18300: 2012-09) maf3gebend werden

3) bei geringem Feinkornanteil (< 15 Gew.%) und < 30 Gew.% Grobfraktion (KorngréRe >63mm)

CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
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4.4 Grundwasserverhéaltnisse

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten wurde in allen Bohrungen in Tiefen von 0,78 m bis 1,95 m
unter GOK (entsprechend zwischen 800,27 m 4. NN und 798,57 m 0. NN) Grundwasser er-
kundet.

Néhere Informationen zu Grundwasserspiegelschwankungen und Grundwasserhochststan-
den im Untersuchungsgebiet liegen uns nicht vor. Vor allem Uber bindigen, gering wasser-
durchlassigen Schichten ist in allen Tiefen (auch oberhalb von tiefer liegenden Grundwasser-
leitern) bis hin zur Gelandeoberkante mit der Ausbildung von Schichtwasserhorizonten zu
rechnen. Die Schichtwasserhorizonte sind an starker durchlassige Bodenhorizonte gebunden
und kénnen damit in Lage und Grol3e beliebig verteilt sein. Schichtwasser treten typischer-
weise nur zeitweise und vor Allem im Nachgang von Niederschlagsereignissen auf. Dies ist

fur die Planung und Durchfilhrung der BaumaRRnahme zu beriicksichtigen.

Entsprechend dem BayernAtlas, Fachthema Naturgefahren (Unterlage [U5]) befindet sich das
Untersuchungsgebiet nicht innerhalb von Uberschwemmungsgebieten oder Hochwasser-
gefahrenflachen. Allerdings ist die zu bebauende Flache als wassersensibler Bereich gekenn-
zeichnet. Als wassersensibel gelten Bereiche, die durch tber die Ufer tretende Oberflachen-
gewasser oder hoch anstehendes Grundwasser beeinflusst werden. Im Gegensatz zu Uber-
schwemmungsgebieten kann fur diese Flachen aber kein definiertes Risiko (J&hrlichkeit des
Abflusses) angegeben werden und es gibt keine rechtlichen Vorschriften hinsichtlich des

Hochwasserschutzes.

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstands muss bei Hochwasserverhaltnissen mit
einem Grundwasseranstieg bis nahe der Gelandeoberkante bzw. in den tiefer gelegenen
Bereichen bis Gelande gerechnet werden. In lokalen Senken kann das Grundwasser bzw.
Sickerwasser zeitweise in geringer Machtigkeit Uber Geldnde ansteigen. Dies ist bei der
Bemessung der Bauwerksabdichtung und der Auftriebssicherheit zu beriicksichtigen.

Fur die Bemessung von Grundwasserabsenkungsanlagen empfehlen wir einen bauzeitlichen
Bemessungsgrundwasserstand von etwa von etwa 0,5 m tber den eingemessenen Grund-
wasserstand anzusetzen. Eine genauere Abschatzung des bauzeitlichen Bemessungsgrund-
wasserstands kann nach Festlegung des Bauzeitraums (Jahreszeit / Dauer) und ggfs. nach

Beobachtung des Grundwasserstands tiber einem langeren Zeitraum erfolgen.
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5 BODENKLASSIFIZIERUNG UND BODENPARAMETER

5.1 Bodenklassifizierung

In den Abschnitten 2 und 4 wurden die im Rahmen der Baugrunderkundung angetroffenen
Bodenschichten auf Grundlage der durchgefiihrten Feldarbeiten bodenmechanisch und geo-
technisch dokumentiert, beschrieben und qualitativ beurteilt. Im Folgenden werden die hieraus
resultierenden, fir den Erdbau notwendigen Homogenbereiche und die fir erdstatische Be-
rechnungen erforderlichen Bodenparameter angegeben. In Tabelle (7) werden neben den Ho-
mogenbereichen nach DIN 18300: 2019-09 informativ auch die Bodenklassen nach
DIN 18300: 2012-09 genannt.

Tabelle (7) Bodenklassifizierung

Bodenschicht Homogen- Bodenart Boden- Boden-
bereich gruppe klasse
DIN 18300: DIN 4023 DIN 18196 DIN 18300:
2019-09 2012-09

Tragschichtkiese / Auffillungen

- Auffullungen (Kies, schwach sandig Al A (G, s, u), [GU], 3D
bis sandig, teils schluffig) A (G, s) [GI]

Oberboden

- Mutterboden (Schluff, stark sandig, o1 Mu (U, s‘-s, h*-h) QU /OH 1
humos)

Moraneablagerungen: Kiese und

Sande

- Kies sandig, meist stark schluffig, Bl G, s, (u)-u*, (t-t) (GU)/GU*/ 3)/49
teils schluffig, teils schwach tonig bis SU*
tonig

- Kies und Schluff, schwach sandig bis G/U, s'-s
sandig

- Sand, stark schluffig, kiesig S, ut, g

Moraneablagerungen: Tone

- Ton, schluffig B2 T,u TL/TM/ 4, (2)2

- Ton, schwach sandig bis sandig, T, s*s, g*-g*, (U) (TA)? (5)?
schwach bis stark kiesig, teils schluf-
fig

1) Grobeinlagerungen in den Auffillungen und Moraneablagerungen sowie bei verfestigten Abschnitten kénnen die
Bodenklassen 5 — 7 nach DIN 18300:2012-09 maRRgebend werden

2) bei < sehr weicher Konsistenz und Feinanteil > 15 % (hier nicht erkundet)

3) es konnen auch Tone groRerer Plastizitat auftreten, diese wurden jedoch hier nicht aufgeschlossen

Bindige und organische B&den sowie gemischtkdrnige Boden mit einem Feinkornanteil von
> 15 % sind bei < sehr weicher Konsistenz den flieRenden Bodenarten (entsprechend der Bo-
denklassen 2 nach DIN 18300: 2012-09) zuzurechnen.
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Bei Grobeinlagerungen sowie bei Verfestigungen im Bereich der Auffillungen und in den Mo-
réneablagerungen kénnen, je nach Masse und Gré3e dieser Einlagerungen, auch schwer l6s-
bare Bodenarten und leicht bis schwer l6sbarer Fels (entsprechend den Bodenklassen 5 — 7
nach DIN 18300: 2012-09) malRgebend werden.

5.2 Bodenparameter

In nachfolgender Tabelle (8) werden fur die maf3gebenden, erkundeten Bodenschichten cha-
rakteristische Bodenkennwerte flr erdstatische Berechnungen angegeben.

Tabelle (8) Charakteristische Bodenparameter

Bodenschicht Lagerung/ Yk Yk Q' C'k Esk Ks
Konsistenz  kN/m3  kN/m3 ° kN/mz  MN/m?2 m/s

Tragschichtkiese— Homogenbereich Al

Auffullungen (Kies, schwach mitteldicht - 20-22 11-13 325- 0 60 —100 <1 -10%?
sandig bis sandig, teils dicht 35,0
schluffig)

Moraneablagerungen: Kiese und Sande — Homogenbereich B1
- Kies sandig, meist stark

schluffig, teils schluffig, teil locker
schwach tonig bis tonig 19-21 10-12 30,0 0-5 15-30 05
; <1.10
- Kies und Schluff, schwach mitteldicht - <
sandig bis sandig dicht 20-22 11-13 32,5 0-5 30-60
- Sand, stark schluffig, kiesig
Moraneablagerungen: Tone — Homogenbereich B2
- Ton, schiuffig o weich 19 9 25 2-5 2-4
- Ton, schwach sandig bis 8
sandig, schwach bis stark =1-10
g weich - steif 20 10 250 4-8 4-8

kiesig, teils schluffig

Die in Tabelle (8) genannten Rechenmittelwerte basieren auf den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen und auf Erfahrungswerten mit vergleichbaren Béden. Die Bodenparame-
ter gelten dabei fur die anstehenden Schichten im ungestdrten Lagerungsverband. Bei Auflo-
ckerungen und/oder Aufweichungen, z.B. im Zuge der BaumafRnahmen, kénnen sich diese

Parameter aber deutlich reduzieren.

Die genannten Durchlassigkeitsbeiwerte entsprechen tberwiegend den Bodenansprachen
und Laborversuchen. Die genannten Werte sind als grobe Anhaltswerte zu verstehen; starkere
Abweichungen sind hier moglich. Genauere Angaben bezuglich der Versickerungsfahigkeit

des anstehenden Untergrundes erfolgen in Kapitel 7 dieses Gutachtens.
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5.3 Bettungsmodule

Fur die Grindung von Geb&uden sowie der Kanalschéachte werden nachfolgend mafRgebende
Bettungsmodule angegeben. Fir die erdstatischen Bemessungen der Griindung wird hier als
Berechnungsgrundlage der sog. Bettungsmodul ksk erforderlich, welcher im Sinne einer elas-
tischen Federsteifigkeit des Untergrundes verstanden werden kann.

In nachfolgender Tabelle (9) werden Bettungsmoduln fur Bauteile angegeben, die als sinnvolle
Anhaltswerte bei einer Grindung in den Kiesen und Sanden sowie ggfs. auch in den Tonen

fur die geplanten Bauteile zu betrachten sind.

Tabelle (9) Bettungsmoduln fiir Gebaude-, Schacht- und Kanalgriindungen

Untergrund / Art der Belastung Bettungsmodul ksx in MN/m3
Grindung in den Kiesen und Sanden (mind. mitteldichte Lagerung)

Flachenlast (Gebaude, Lastniveau: ca. 50 — 70 kN/m?) 4-8

Einzellast (Schacht, g 1 — 3 m, Lastniveau: ca. 20 — 40 kN/m?) 12 -20

Griundung in den Tonen (weiche bis steife Konsistenz) auf Kieskoffer 230 cm

Einzellast (Schacht, g 1 — 3 m, Lastniveau: ca. 20 — 40 kN/m?) 3-5

Werden detailliertere Angaben erforderlich, kann der Bettungsmodul auch unter Zugrundele-
gung der in Tabelle (8) angegebenen Bodenparameter und unter Berticksichtigung der letzt-

endlichen Grindungsform und Belastung genauer wie folgt bestimmt werden:

ksk = mittlere, charakteristische Bodenpressung / mittlere Setzung (MN/m3).
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6 BAUAUSFUHRUNG UND GRUNDUNG

6.1 Allgemeines / Erdbebenzone / Geotechnische Kategorie

Im Baugebiet sollen 13 Wohnhauser mit Garagen und eine Anliegerstrale mit Wendeplatz
erstellt werden. Die Entwasserung im Umfeld des zu erschlieBenden Baugebietes wird derzeit

im Trennsystem realisiert.

Nach der Erdbebenzonenkarte der DIN EN 1998-1 / NA: 2011-01, liegt das hier behandelte
Untersuchungsgebiet bezogen auf die Koordinaten der Ortsmitte von Ingenried in der Erd-
bebenzone 0 und der geologischen Untergrundklasse S. Die geplanten BaumafRnahmen sind

der geotechnischen Kategorie 2 nach DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) zuzurechnen.

Grundwasser wurde in Tiefen von etwa 798,5 mNHN bis 800,3 mNHN angetroffen. Bei der
vorgesehenen Geldndeanhebung ist bei vergleichbaren Grundwasserverhaltnissen wie wah-
rend der Erkundungsarbeiten im Mai 2021 gegeben mit Grundwasserflurabstidnden zwischen

etwa 1,3 m und 1,8 m auszugehen.

6.2 Neubau Wohngebédude

6.2.1 Allgemeines

Das Gelande soll nach derzeitigem Planungsstand flachig auf Hohen zwischen etwa
801,0 mNHN bis 801,5 mNHN angehoben werden. Bei unterkellerter Bauweise der Wohn-
gebaude mit Griindungstiefen von etwa 3,0 m bis 3,5 m ist damit von einem Griindungsniveau

auf etwa 798 mNHN auszugehen.

6.2.2 Gebdschte Baugruben

Grundsatzlich ist bei geringen Einbindetiefen oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. bei
ausreichend tiefer Grundwasserabsenkung unter Baugrubensohle die Ausbildung geboéschter

Baugruben denkbar.

Gemal DIN 4124 sind unverbaute Baugruben ab Aushubtiefen von 1,25 m gebdscht auszu-
bilden. In den im maRgeblichen Aushubbereich zu erwartenden bindigen Moraneablagerun-
gen sind Uber dem (ggfs. abgesenkten) Grundwasserspiegel Boschungsneigungen von

maximal 45° bis 60° zur Horizontalen zul&ssig.
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Die oberen Boschungskanten missen frei von Lasten (auch Baustellenverkehr) gehalten
werden; ansonsten sind Standsicherheitsuntersuchungen und ggf. zuséatzliche Sicherungen
erforderlich. Die weiteren Angaben der DIN 4124 fiir gebdschte bzw. teilgebdschte Baugruben
und Graben, z.B. insbesondere beziiglich des vorliegend geneigten Geléndes, sind zu beach-

ten.

Um bei langeren Standzeiten starkere Oberflachenerosionen und Standfestigkeitsverluste der
hier bindigen Baugrubenbdschungen zu vermeiden, sollte fir Béschungen eine Oberflachen-
sicherung vorgesehen werden. Eine Oberflachensicherung kann z.B. durch das Auflegen von

starken Kunststofffolien, die mit Betonstahlmatten und Stahlstiften gesichert werden, erfolgen.

6.2.3 Baugrubenverbau

Aufgrund der vergleichsweise geringen Aushubtiefe und der begrenzten Gré3e der Baugruben

sind Verbauten an den Wohngebauden voraussichtlich nicht wirtschaftlich.

Sollen Baugruben dennoch verbaut werden, bieten sich hierfur aufgrund des geringen Grund-
wasserflurabstands Spundwéande an. Beziglich der Einbringbarkeit der Spundwande ist zu
bertcksichtigen, dass in den Mordneablagerungen teils auch Grobanteile vorliegen und dass
im Tieferen gemal den Rammsondierungen mit groRen Lagerungsdichten zu rechnen ist.
Entsprechend werden hier Einbringhilfen (z. B. Vorbohrungen) erforderlich. Bei seitlich ausrei-
chend weitreichender Grundwasserabsenkung sind auch Tragerbohlwande mit Holz- oder
Kanaldielenausfachung denkbar. Die Verbauten sind statisch zu bemessen. Ein entsprechen-

der Vorlauf furr die erforderliche Grundwasserabsenkung ist einzukalkulieren.

Zur Ermittlung der Erddricke auf Verbauten und Bauwerke sowie fir sonstige statische Be-
rechnungen sind die in Abschnitt 5 angegebenen, charakteristischen Bodenparameter mali3-
gebend. Bezlglich der Untergrundschichtung ist dabei auf das jeweils nachstliegende Bohr-

profil Bezug zu nehmen oder vereinfachend das ungunstigste Profil zu berticksichtigen.

6.2.4 Wasserhaltung / Trockenhaltung

Im Rahmen der Erkundungsbohrungen wurde in relevanter Tiefenlage durchwegs Grund-
wasser angetroffen. Damit werden wahrend der Bauausfuhrung fir Grindungsarbeiten
unterkellerter Bauwerke WasserhaltungsmafRnahmen erforderlich. Bei Griindungstiefen ober-
halb des Grundwassers fir nicht unterkellerte Gebaude wird ggfs. die Ableitung von anfallen-

dem Oberflachenwasser sowie evtl. auch Schichtwéasser erforderlich.
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Geringe Absenkmachtigkeiten bis zu etwa 0,5 m kdnnen mit offenen Wasserhaltungsmal-
nahmen umgesetzt werden. Hierfir sind dann Filterkiesschichten (d 2 20 — 25 cm) in
geotextiler Umhullung (Vlies GRK 3) auszufihren. Das anfallende Wasser ist dann, soweit
erforderlich, mit ausgefilterten Dranagen, Pumpensimpfen und Pumpen einer Entwasse-

rungseinrichtung zuzuleiten.

Fur groRere Absenkmachtigkeiten empfehlen wir den Einsatz einer Vakuumwasserhaltung mit
Spulfilterlanzen. Es ist von einem Lanzenabstand von + 2 m auszugehen. Sollen gré3ere
Absenkméchtigkeiten mit einer offenen Wasserhaltung bewerkstelligt werden, ist bei nicht
wasserdicht verbauten Baugruben mit Wasserzudrang im Bdschungsbereich bzw. durch die
Verbauwand zu rechnen. Bei gebdschten Baugruben missen die Béschungen dann ggfs. zur

Stabilisierung mit grobkdrnigem Material abgedeckt werden.

Die Menge des Wasseranfalls ist dabei Uberwiegend witterungsabhangig und eher als gering
(1 — 5 I/s je Baugrube) einzustufen. Wir empfehlen, generell eine entsprechende Filterkies-

schicht in Vliesumhillung vorzusehen und mit auszuschreiben (siehe auch Abschnitt 6.2.5).

Fur entsprechende Filterkiesschichten wird die Verwendung von gut gestuftem, hohlraum-
reichen Frostschutzkies mit geringem Sandanteil (Feinkornanteil < 5 %, Sandanteil < 15 %)
oder Kies der Kornung 8/16 mm oder 16/32 mm (in Vliesumhullung; Vlies GRK = 3) empfohlen.
Geeignete Vliese (GRK 3) sind vom Hersteller auf Grundlage der vorliegenden Bodendaten
und Kennwerte anzugeben. Soll auf den Einbau eines Vlieses verzichtet werden, ist zu prifen,
inwiefern unter Berticksichtigung der anstehenden Bdden und der einzubauenden Bodenarten
die Filterstabilitéat gegeben ist. Bei entsprechend nachgewiesener Filterstabilitdt kann auf die
Anordnung eines Vlieses verzichtet werden, was vorliegend aber weitgehend nicht gegeben

sein durfte.

6.2.5 Grindung

Nicht unterkellerte Bauwerke

Oberflachennah zum bestehenden Gelande wurden in den Kleinbohrungen SDB 3 und SDB 6
bis in Tiefen von 1,7 m bzw. 0,9 m unter Gelande weiche Tone aufgeschlossen. Fir die
Grindung von nicht unterkellerten Bauteilen missen diese Bdden von weicher Konsistenz und
auch organische Boden komplett enthnommen und durch gut tragféahiges Kiesmaterial in geo-
textiler Umhullung (Vlies GRK 3) ersetzt werden. Als Bodenaustauschmaterial kann hierfiir

feinkornarmes Kiesmaterial (z.B. Kdrnung 0/63 mm; Feinkornanteil < 5 %) verwendet werden.
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Der Einbau von Bodenaustauschmaterial muss bei guter Verdichtung (Der =2 100 %) und, so-
weit notwendig, lagenweise (Lagenstarke < 0,3 m) erfolgen. Bei einem kompletten Austausch
der weichen Tone ist fur ein- bis zweistbckige Wohngebaude mit Setzungen in einer

GroRRenordnung von etwa 1 cm bis 2 cm zu rechnen.

Generell ist bei nicht ausreichend tief in das umgebende Gelédnde einbindenden Gebaude-
teilen der Einbau einer Frostschiirze bzw. eines entsprechend tief reichenden Streifenfunda-
ments erforderlich oder es muissen beziglich einer ausreichenden Warmedammung dann

andere Malinahmen unter der Bodenplatte (z. B. Dammplatten) vorgesehen werden.

Unterkellerte Bauwerke

Entsprechend den durchgefiihrten Untersuchungen stehen im Griindungsbereich von unter-
kellerten Wohngebauden Uberwiegend bindige Moréanekiese mit mittlerer bis guter Tragfahig-
keit an. Im Bereich der Kleinbohrungen SDB 5 und SDB 6 stehen im Griindungsbereich
unterkellerter Gebaude aber gering tragfahige Tone von nur weicher bis steifer Konsistenz an
(vgl. Schnitt 1-1).

Die Grundung der unterkellerten Wohngebaude kann in den Moranekiesen auf einem > 0,3 m
machtigen Kieskoffer in Vliesumhiillung (= GRK 3) erfolgen. Die Kiestragschicht muss aus-
reichend verdichtet werden (Der > 100 %) und kann als Filterschicht fur die erforderlichen
Wasserhaltungsmaflinahmen herangezogen werden. Bei einer fachgerechten Grindung in
den Morénekiesen ist fiir ein- bis zweistdckige Wohngebaude mit Setzungen in einer Grél3en-

ordnung von etwa 1 cm bis 2 cm zu rechnen.

Liegen auf Ho6he Aushubniveau wie im Bereich der Kleinbohrungen SDB5 und SDB6 noch
schlecht tragfahige Boden < weicher Konsistenz (hier: Tone) oder organische Bdden vor, so
sind diese im Bereich der Baugrube vollstdndig und auch tieferreichend auszuheben und
gegen gut tragféhiges Kiesmaterial in geotextiler Umhullung (Vlies GRK 3) auszutauschen. Als
Bodenaustauschmaterial kann hierfir vorgenanntes Kiesmaterial unter Berlcksichtigung der

vorgenannten Einbauwiese verwendet werden.

6.3 Kanal- und Leitungsverlegung

Planungen zum Kanal- und Leitungsbau im Baugebiet ,Bahnhofstrale“ lagen zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Gutachtens nicht vor. Wie angegeben, soll das Gelande auf etwa
801,0 mNHN bis 801,5 mNHN angehoben werden. Fir Kanéle wird eine Tiefe von etwa 2,0 m
CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH

HofstattstraRe 28, 86919 Utting am Ammersee Seite 23
B211159



Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

bis 2,5 m unter (angehobenem) Gelande, entsprechend etwa bei Niveau 799 mNHN ange-

setzt.

Nachfolgend werden Angaben aus geotechnischer und hydrogeologischer Sicht zur Kanal-

bzw. Leitungsverlegung und Grundung in offener Bauweise in den Moranebdden erarbeitet.

6.3.1 Baugrube /Verbau

Bei ausreichenden Platzverhaltnissen ist die Kanal- und Leitungsverlegung in gebdschten
Baugruben mdoglich (vgl. Abschnitt 6.2.2). Unter Berlicksichtigung der geplanten Gelandean-
hebung sind bei Grabenerstellung vom Bestandsgeldande aus entsprechend geringere Gra-

bentiefen zu berlcksichtigen.

In den Abschnitten, in denen die Grindungssohlen von Leitungen bzw. des Kanals in geringen
Tiefen und oberhalb des Grundwasserspiegels zu liegen kommen, kénnen die Graben frei

gebdscht ausgefuhrt werden.

Im Hinblick auf die geringen Grundwasserflurabstande und zur Minimierung der Aushub- und
Ruckfullmalnahmen wird vorliegend zur Verlegung der tiefer und unterhalb des Grundwasser-
spiegels liegenden Kanale aber Uberwiegend der Einsatz eines Grabenverbaus empfohlen.
Hierzu empfehlen wir die Verwendung eines dichteren Gleitschienenverbaus. Der Verbau
(ggfs. mit Aussteifungen) ist dabei statisch ausreichend zu dimensionieren. Es ist darauf zu
achten, dass der Verbau in allen Bereichen kraftschliissig abgeteuft wird. Weiterhin wird ein
kraftschlissiger, abschnittweiser Rickbau mit Verfillung erforderlich. Der Aushub darf der
Graben- bzw. Baugrubensicherung nur in einem, dem Untergrund angemessenen Abstand
von vorliegend etwa < 0,3 — 0,4 m, bei Grund- und Schichtwasserzutritten auch weniger, vor-

auseilen.

Im Bereich von nahe stehenden Gebauden und sonstigen Bauteilen, z. B. an den
Grundstticksrandern (hier nur im Anschlussbereich zur BahnhofstraBe und ggfs. bei der
Kanalverlegung im Grenzbereich zu den stdlich angrenzenden Grundstiicken), sind beim Ein-
bringen und Rickbau von Verbauten und auch bei Verdichtungsmaflinahmen auftretende

Erschitterungen zwingend auf ein notwendiges Mindestmald zu reduzieren.

Voraussetzung fUr den Einsatz eines Stahlplatten- bzw. Gleitschienenverbaus ist weiterhin ein

ausreichender Abstand zu bestehender Bebauung. Zwischen Grabensohle und Aul3enkante
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der Griindungssohle bestehender Bauwerke bzw. Bauteile darf dabei der Winkel zur Horizon-
talen maximal 45° (horizontaler Abstand > Aushubtiefe bei oberflachig gegriindeten Bauteilen
/ Bauwerken) betragen, um mdogliche Verformungen und damit einhergehende Setzungen zu

minimieren. Gleiches gilt fir bestehende Kanéle oder sonstige Sparten.

Ist ein ausreichender Abstand nicht gegeben und ein Abriicken der Leitungs- und Kanaltrassen
von unweit angrenzenden Bauteilen bzw. Bauwerken nicht méglich, sind Zusatzmaf3nahmen
(z.B. Unterfangungen von Bauwerken) und/oder Auflagen hinsichtlich des Vorgehens bei der
Leitungs- bzw. Kanalverlegung (z.B. Vorgehen in kurzen Abschnitten) notwendig. Es sollte
deshalb nach Vorliegen der Kanalplanung und nach der Ermittlung der maf3gebenden Grin-
dungstiefen anstehender Bauwerke / Bauteile in ggf. kritischen Abschnitten das genaue
Vorgehen vor Ort mit der Baufirma, dem Planer und dem Gutachter im Detail festgelegt
werden. Vorliegend ist dies — wie oben bereits angemerkt — derzeit nur im Anschlussabschnitt
zur Bahnhofstralle und ggfs. bei der Kanalverlegung im Grenzbereich zu den sudlich
angrenzenden Grundsticken zu beachten.

Gegebenenfalls dennoch erforderliche Bauwerkssicherungen, z.B. mit Unterfangungen, kon-
nen konventionell (abschnittsweise) nach DIN 4123 realisiert werden. Dabei ist auch die
Standsicherheit fur ggf. zu sichernde Bauteile fiir alle Bauzustande sicherzustellen und nach-

zuweisen.

6.3.2 Wasserhaltung

Bezlglich des Erfordernisses einer bauzeitlichen Wasserhaltung gelten die Angaben des Ab-
schnittes 6.2.4 sinngemalf. Anfallendes Oberflachen- und Schichtwasser kann in den bindigen
Moraneboden voraussichtlich nicht ausreichend schnell Uber die Grabensohlen versickert
werden. Damit wird die Ausbildung einer offenen Wasserhaltung, entsprechend Kapitel 6.2.4,
erforderlich. Die hier zu erwartenden Wassermengen sind gering und hangen im Wesentlichen

von den Niederschlagsereignissen wahrend der Bauausfiihrung ab.

Bei Grindungstiefen unterhalb des Grundwasserspiegels (Kanal) werden Wasserhaltungs-
maflnahmen erforderlich. Wie im Abschnitt 6.2.4 beschrieben, kdnnen geringe Absenkméch-
tigkeiten bis etwa 0,5 m mit einer offenen Wasserhaltung bewerkstelligt werden. Fur gro3ere
Absenkméchtigkeiten und im Bereich der Tone (SDB 5 und SDB 6) werden ggfs. zur GW-
Absenkung und zur Stabilisierung der Aushubsohlen Vakuumwasserhaltungsmaflinahmen
analog zu Kapitel 6.2.4 erforderlich. Wie beschrieben, missen die Filterkiesschichten fur die

offene Wasserhaltung in einer geotextilen Umhillung eingebaut werden.
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Bei Anlage einer Vakuumwasserhaltung mit Spdlfilterlanzen sind diese dabei zumindest
einseitig im bzw. moglichst nahe des Aushubgrabens / Verbaus bis in Tiefen von etwa 1,5 m
bis 2,0 m unter Aushubsohle in die Mordnebdden einzuspilen. Der horizontale Abstand sollte
je nach tatsachlichem Bedarf bei etwa 1,5 — 2,5 m liegen. Der Lanzenabstand kann vorerst mit
einem Abstand von ca. 2 m gewahlt werden. Wenn dann wéahrend der Bauausfiihrung
festgestellt wird, dass eine Absenkung des Grundwasserspiegels bis auf die erforderliche
Hoéhe (20 — 30 cm unter Unterkante Teilbodenaustausch) nicht mdglich ist, missen in den
entsprechenden Bereichen die Abstdnde der Lanzen verringert bzw. zusatzliche Lanzen

eingespllt werden.

Die zu erwartenden Wassermengen sind aufgrund der geringen Wasserdurchlassigkeit der
anstehenden Béden als eher gering einzustufen. Nach Uberschlagigen Berechnungen dirften
bei Absenkbetragen von bis zu 2,0 m pro 25 m Grabenlange Wassermengen von etwa 2 — 5

I/'s zu erwarten sein.

6.3.3 Grundung

Entsprechend den durchgefihrten Untersuchungen stehen im Grindungsbereich der Leitun-
gen und Kandle Uberwiegend bindige Moranekiese mit geringer bis mittlerer, mit zunehmender
Grabentiefe auch guter Tragfahigkeit an. Im Umgriff der Kleinbohrung SDB 5 stehen in einer
Tiefenlage zwischen 2,2 m und 3,3 m unter Bestandsgelande (entsprechend zwischen 798,2
MNHN und 797,1 mNHN) und bei der Kleinbohrung SDB 6 in einer Tiefenlage zwischen 1,6 m
und 3,7 m unter Bestandgelénde (entsprechend zwischen 798,8 mNHN und 796,7 mNHN)

gering tragfahige Tone von weicher bis steifer Konsistenz an.

Die Grindung von Leitungen und Kanalen kann in den Moranekiesen auf einem > 0,2 m méach-
tigen Kieskoffer in Vliesumhillung (= GRK 3) erfolgen. Die Kiestragschicht muss ausreichend
verdichtet werden (Der > 100 %) und kann als Filterschicht fir Gberwiegend erforderliche
Wasserhaltungsmafl3nahmen herangezogen werden. Sollten im Zuge der Bauausfihrung sehr
gunstige Schichtwasser- und Witterungsverhaltnisse vorliegen (trockenes Wetter, kein Wasser
in der Baugrube), so dass bezlglich der Wasserhaltung keinerlei Mal3hahmen notwendig sind,
kann die Kanal- bzw. Leitungsverlegung in den Moranekiesen = mitteldichter Lagerung auch
direkt auf dem statisch erforderlichen Rohrauflager erfolgen. Hierbei ist dann jedoch auf eine
ausreichende Lagerungsdichte (erforderlichenfalls statische Nachverdichtung) der anstehen-
den Bdden (Der 2 100 %) zu achten. Sofern sich die Morénekiese hier nicht sachgerecht

verdichten lassen, ist auch hier ein entsprechender Kieskoffer einzubauen.
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Bei einer fachgerechten Griindung in den Morénekiesen ist mit Setzungen fur den Kanal in

einer GrofRenordnung von etwa 1 cm bis 2 cm zu rechnen.

Liegen auf HOhe Aushubniveau wie im Bereich der Kleinbohrungen SDB5 und SDB6 noch
schlecht tragfahige Boden < weicher Konsistenz (hier: Tone) oder auch organische Bdden
(vorliegend nicht erkundet) vor, so sind diese im Kanalgraben auch tieferreichend auf Graben-
breite auszuheben und gegen gut tragfahiges Kiesmaterial in geotextiler Umhullung (Vlies
GRK 3) auszutauschen. Als Bodenaustauschmaterial kann hierfur feinkornarmes Kiesmaterial
(z. B. Kérnung 0/63 mm; Feinkornanteil < 5 %) verwendet werden. Der Einbau von Boden-
austauschmaterial muss bei guter Verdichtung (Der = 100 %) und, soweit notwendig, lagen-
weise (Lagenstarke < 0,3 m) erfolgen. Bei einem kompletten Austausch der Tone ist mit

Setzungen in einer Gro3enordnung von etwa 1 cm bis 2 cm zu rechnen.

Bei mindestens weicher bis steifer Konsistenz der Tone im Sohlbereich der Leitungsgraben ist
unter Inkaufnahme von etwas héheren Setzungen in der GréZenordnung von 2 cm bis 3 cm
auch eine Grundung auf einer mindestens 0,5 m machtigen Tragschicht in Vliesumhllung
moglich.

6.4 Arbeitsraumrtckverfillung, Gelandeanhebung

Die in den Aushubbereichen anstehenden Moranekiese (Homogenbereich B1l) sind im
erdfeuchten Zustand fiir eine setzungsarme Rickverfillung von Graben und Arbeitsraumen
bedingt geeignet. In jedem Fall ist hier besonders darauf zu achten, dass diese Béden wahrend
der Zwischenlagerung nicht aufweichen oder durchnassen (allseits geneigte Halden bilden,
Abdecken mit Folien, um verstarkten Oberflachenwassereintrag zu minimieren etc.) und
ebenfalls im erdfeuchten Zustand eingebaut werden kénnen. Weiterhin ist dann im Zuge der
Einbaumalnahmen zu prifen, inwiefern die erforderliche Einbaudichte entsprechend den
Vorgaben der ZTV E-StB 17 erreicht wird.

Fur den Wiedereinbau feinteilreicherer Boden geringer Konsistenz (Tone des Homogen-
bereichs B2) und aufgeweichter Béden ist davon auszugehen, dass diese Béden, z.B. durch
die fachgerechte Zugabe eines Kalk-Zement-Binders verbessert werden miissten, was vorlie-

gend nicht wirtschaftlich sein dirfte.

Eventuell anfallende, organische, torfige oder stark aufgeweichte Boden sind zur Ruckver-

fallung generell nicht geeignet und abzufahren.

CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
HofstattstraRe 28, 86919 Utting am Ammersee Seite 27
B211159



Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

Anstelle von BodenverbesserungsmalRnahmen oder dem Wiedereinbau von Moranekiesen
kann auch Fremdmaterial verwendet werden, wobei hier tendenziell feinkornarme, kiesige
Sande oder Kies-Sand-Gemische (Bodengruppen GW / SW/ GU / SU nach DIN 18196)
heranzuziehen sind. Im planumsnahen Bereich (bis ca. 50 cm unterhalb des StraRenplanums)
wird der Einbau von kiesigen Boden empfohlen. Als Trennlage zu den anstehenden feinkorn-
reichen Boden wird zur Gewahrleistung der Filterstabilitéat der Einbau einer geotextilen Trenn-
lage (Vlies, mind. GRK 3) erforderlich.

Die Grabenruckverfillung muss lagenweise bei ausreichender Verdichtung erfolgen. Hierbei
ist neben den Angaben in der ZTV E-StB 17 das “Merkblatt tGber den Einfluss der Hinterflllung

auf Bauwerke“ der Forschungsgesellschaft fir das StralRenwesen zu beachten.

Weist die Grabenrtckverfillung eine héhere Durchlassigkeit auf als der anstehende Boden in
diesem Bereich (z.B. bei der Ruckverfillung von kiesigem Fremdmaterial) so sind die Kanal-
graben zur Vermeidung von Dranwirkungen alle 30 — 50 m, mit geringer durchlassigem, bindi-
gen Material oder durch vergleichbare Mal3nhahmen abzuschotten. Das betrifft insbesondere
die empfohlenen Filterkiesschichten und evtl. Dranageleitungen fir Wasserhaltungsmaf3nah-

men unter dem Kanal.

Auch bei nicht unterkellerten Gebauden wird im Bereich von Frostschirzen aufRerhalb der
Gebaude zur Minimierung von Sickerwasser oberflachennah die Hinterfullung von eher bindi-
gem Material (,Lehmschlag®) sowie die Gelandemodellierung mit einem Gefalle abschiissig

vom Bauwerk weg empfohlen.
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Fur die geplante Geldndeanhebung gelten die vorgenannten Aussagen entsprechend. Vor
dem Bodenaufbau auf dem Urgelande missen organische Boden (Oberboden) entfernt wer-
den. Boden weicher Konsistenz (Tone) missen ausgetauscht werden, falls in diesem Bereich
setzungskritische Einbauten erfolgen. Ansonsten missen die zu erwartenden Setzungen zu
einem spéateren Zeitpunkt noch einmal ausgeglichen werden. Der Bodenaufbau kann mit
geeigneten (erdfeuchten) Moraneablagerungen erfolgen (z. B. im Bereich von nicht tber-
bauten Freiflachen). Im Bereich unterhalb des Stralienplanums und unterhalb von nicht unter-
kellerten Bauwerken empfehlen wir den Einbau des zuvor beschriebenen, feinkornarmen

Fremdmaterials.

6.5 Strallenbau

6.5.1 Frostsicherheit des anstehenden Untergrundes und des StralRenunterbaus

Im Bereich der bestehenden StralRentrasse (Bahnhofstral3e) sind gemafd der Kleinbohrung
SDB 1 als Tragschicht und Unterbau sandig-schluffige Kiese der Forstempfindlichkeitsklasse
F2 verbaut. Im Bereich der geplanten Anliegerstral3e stehen bindige Moraneablagerungen an,
die als stark frostempfindlich einzustufen sind (Frostempfindlichkeitsklasse F3 nach ZTV E-
StB 17). Fur die geplante Gelandeanhebung wird im StraRenbereich von Auffullodden der
Frostempfindlichkeitsklasse F2 oder F1 ausgegangen.

6.5.2 Mindestdicke des frostsicheren StralBenaufbaus

Zur Ermittlung der erforderlichen Schichtstarke des frostsicheren Straf3enaufbaus sind das
Trag- und Verformungsverhalten sowie die Frostempfindlichkeit des Untergrundes zu beach-
ten. Der frostsichere Stral3enaufbau ist so auszufuhren, dass auch wahrend der Frost- und

Auftauperioden keine schadlichen Verformungen am Oberbau entstehen.

Fur die erforderliche Mindestdicke des frostsicheren Stralenaufbaus sind die in nachfolgender
Tabelle (10) entsprechend der RStO 12 zusammengestellten Werte zu berlicksichtigen. Je
nach ortlichen Verhaltnissen sind Mehr- und Minderdicken des Ausgangswertes zu berlick-
sichtigen. Zu den ortlichen Verhaltnissen zéhlen die Frosteinwirkungszone, kleinraumige
Klimaunterschiede, Wasserverhaltnisse im Untergrund, die Lage der Gradiente und die Ent-

wasserung der Fahrbahn / Ausfihrung der Randbereiche.

Bei einem Aufbau auf den Moréneablagerungen ist fir den anstehenden Untergrund von der

Frostempfindlichkeitsklasse F3 auszugehen. Bei der geplanten Gelandeanhebung griindet der

CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
HofstattstraRe 28, 86919 Utting am Ammersee Seite 29
B211159



Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

frostsichere Stral3enaufbau dann auf dem Aufflllkérper mit voraussichtlich gulnstigeren

Frostempfindlichkeitsklassen F2 bzw. F1.

Tabelle (10) Mindestdicke des frostsicheren StraRenaufbaues

Frostempfindlich- Ausgangswert fir die Be- Zuschlag aufgrund Gesamtdicke des

keit des anste- stimmung der Frosteinwirkung frostsicheren StraRenauf-

henden Unter- Dicke fur die Bauklassen Zone lll baus

grundes BkO,3 Bk1,0 - Bk 3,2 BkO,3 Bk1,0 - Bk3,2
[cm] [cm] [cm]

F2, F1v 40 50 +15 55 65

F3 50 60 +15 65 75

1

betragt die Auffullmachtigkeit mit Bodenmaterial der Frostempfindlichkeitsklasse F1 mind. 1,5 m, kann eine
zusatzliche Frostschutzschicht entfallen und der Stralenoberbau direkt auf dem frostsicheren Auffullkérper
angeordnet werden. Bei geringeren Auffillmachtigkeiten (<1,5 m) ist der Untergrund auch bei Einbau von F1-
Material der Frostempfindlichkeitsklasse F2 zuzuordnen.

Fur die Anliegerstral3e wurden die Belastungsklassen BkO0,3 bis BK1,0 angenommen (Nutzung
durch PKW-Verkehr als Wohnweg bzw. Wohnstral3e). Die Belastungsklassen sind vom Planer

noch abschliel3end festzulegen.

Neben dem Zuschlag fir die Frosteinwirkung von 15 cm sind hier noch die geringen Grund-
wasserflurabstande zu berilicksichtigen (Zuschlag 5 cm). Kann eine geregelte Entwasserung
der Fahrbahn und der Randbereiche Uber Rinnen bzw. Ablaufe und Rohrleitungen voraus-
gesetzt werden, wovon wir bei einem Neubau ausgehen, kann die Starke des Stralenober-
baus um 5 cm reduziert werden. Somit heben sich der Zuschlag fur ungiinstige GW-Flur-
abstande und der Abschlag fur Entwasserungseinrichtungen gegenseitig auf. Zu- bzw. Ab-
schlage bzgl. kleinraumiger Klimaunterschiede und Gradientenlage werden hier nicht mali3-

gebend, so dass sich dadurch keine zusatzlichen Zu- oder Abschlage ergeben.

Wie der Tabelle (10) zu entnehmen ist, wird empfohlen, den frostsicheren Stral3enaufbau bei
einem Untergrund der Frostempfindlichkeitsklasse F3 (anstehende Moraneablagerungen) bei
der Belastungsklasse Bk0,3 mit zumindest 65 cm vorzusehen. Bei einer héheren Belas-
tungsklasse Bk1,0 wird eine Mindestdicke des Stra3enoberbaus von 75 cm erforderlich. Bei
einem Stral3enaufbau auf Béden der Frostempfindlichkeitsklasse F2 oder F1 (Aufflillbdden bei
Gelandeanhebung, Mindeststarke 0,25 m) darf die Dicke des StraRenoberbaus um 10 cm
reduziert werden. Bei Verwendung von Bdden der Frostempfindlichkeitsklasse F1 fur die
Gelandeanhebung und Auffillmé&chtigkeiten von mind. 1,5 m kann die zusétzliche Frostschutz-

schicht entfallen.
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Als frostsichere Tragschicht kénnen Kiese bzw. Kies-Sand-Gemische der Bodengruppen GW,
Gl und GE nach DIN 18196 (Feinkornanteil < 5 %) der Frostempfindlichkeitsklasse F1 nach
ZTV E-StB 17 verwendet werden. Des Weiteren gelten die Mafl3gaben der ZTV E-StB 17 bzw.
der ZTV SoB-StB 04.

6.5.3 Tragfahigkeit des Planums

Zusatzlich zur Machtigkeit des erforderlichen frostsicheren Aufbaus ist im Hinblick auf Verfor-
mungen des Oberbaus die Tragfahigkeit des Untergrundes zu betrachten. Gemalf
ZTV E-StB 17 ist bei den anstehenden Béden auf dem Planum ein Verformungsmodul von

E.> = 45 MN/m?2 nachzuweisen.

Im Baugebiet stehen unter dem Planum der Straf3e Uberwiegend locker bis mitteldicht gelager-
te bindige Moranekiese an. Auf Hohe des Planums kann im Bereich der Moranekiese nach
Verdichtungsmalinahmen auf der Aushubsohle von einer ausreichenden Tragfahigkeit

ausgegangen werden.

In den bereichsweise anstehenden tonigen Mor&ndeablagerungen wird der erforderliche
Verformungsmodul von E., 2 45 MN/m? auch nach VerdichtungsmaRnahmen auf der Aus-
hubsohle weitgehend nicht erreicht werden (die bis zu 0,8 m unter Bestandgelande reichenden
Oberbdden mussen komplett entfernt werden). Es wird deshalb unter dem Planum ein zu-
satzlicher Teilbodenaustausch von mind. 0,3 m notwendig, falls hier nicht bereits die Gelande-
auffillungen zum Tragen kommen, die in entsprechenden Bereichen gemal Empfehlungen
mit feinkorndrmeren Material aufzubauen sind (bei sachgerechter Verdichtung). Als Aus-
tauschmaterial kommen z.B. sandige Kiese (Feinkornanteil < 15 %, Bodengruppen GU, GW,
Gl nach DIN 18196) in Frage. Unterhalb des Teilbodenaustausches ist eine geotextile Trenn-
lage (Vlies, GRK > 3) einzubringen, um die Filterstabilitdt zwischen dem Bodenaustausch-

material und den anstehenden Bdden sicherzustellen.

6.5.4 Verdichtungsanforderungen Frostschutzschicht

Nach Einbau und Verdichtung des StralRenoberbaus muss auf Oberkante Frostschutzschicht
bei Asphaltbauweisen bei StraRen der Belastungsklassen Bk0,3 ein Verformungsmodul von
Ev2 2 100 MN/m? sowie ein Verhaltniswert von Ey2/Ev1 < 2,5 nachgewiesen werden. Bei Stralden
der Belastungsklassen = Bk1,0 wird ein Verformungsmodul von E,; 2 120 MN/m2 sowie ein

Verhaltniswert von E.»/E\1 < 2,3 gefordert. Erreicht der E.i-Wert bereits 60 % des geforderten
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Ev>-Wertes, sind auch hohere Verhéaltniswerte E\2/Ev: zulassig. Die weiteren Mal3gaben der
ZTV SoB-StB 04 und der RStO 12 sind zu beachten.

6.5.5 Untersuchungen zum Bestand des StraRenaufbaus der BahnhofstraRRe

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten an der Bahnhofstral3e wurde eine Starke der Asphalt-
deckschicht von etwa 18 cm ermittelt. Der Stralenoberbau in einer Tiefenlage von 0,18 m bis
1,2 m unter OK Fahrbahn ist mit einer Frostempfindlichkeitsklasse F2 als gering bis mittel

frostempfindlich einzustufen.

In nachfolgender Tabelle (12) werden die wesentlichen Eigenschaften des bestehenden,
mineralischen StraRenoberbaus im Bereich der Kleinbohrung SDB 1 zusammengestellt.

Tabelle (11) Eigenschaften des mineralischen Strallenoberbaus der Bahnhofstral3e

Kleinbohrung / mineralische StralBentragschicht Gesamtstarke Kérnungsband nach
Entnahmetiefe des Strafen- ZTV SoB-StB 04
der gesiebten Material Feinkorn- Starke Frostemp- oberbaus
Probe g L .

anteil findlichkeit

ZTV E-StB 17
[%] [m] [m]
SDB 1/ G,s,u 10,9 1,0 gering — mit- 1,2 Anforderungen
0,18-12m [GU] tel nicht erfallt
(F2)

SDB 1/ G, s 2,7 0,8 nicht -- Anforderungen
1,2-20m [G1] (F1) nicht erfallt

Gemal ZTV SoB-StB 04 muss die frostsichere Tragschicht im eingebauten Zustand einen
Feinkornanteil von < 7,0 % aufweisen. Wie Tabelle (12) entnommen werden kann, wurden fur
die Tragschichtkiese im Bereich der Kleinbohrung SDB 1 bis in 1,2 m Tiefe sandig-schluffige
Kiese verwendet. Weder die Anforderungen gemaf ZTV SoB-StB 04 an den Feinkornanteil im
eingebauten Zustand noch an das Kérnungsband nach ZTV SoB-StB 04 werden von der

untersuchten Tragschichtprobe erfiillt.

Die in grol3erer Tiefe zwischen 1,2 m und 2,0 m unter OK Stral3e eingebauten, feinkornarmen
Kiese erfullen die Anforderungen der ZTV SoB-StB 04 an den Feinkornanteil, jedoch nicht die

Anforderungen an das Kdrnungsband.

Die untersuchten Tragschichtkiese kdnnen damit nicht fir den frostsicheren Stral3enoberbau
(z.B. im Zuge der Kanalgrabenrtckverfillung) gemaRl ZTV E-StB 17 wiederverwendet werden,

sind jedoch als Austauschmaterial im Bereich des Straf3enunterbaus gut geeignet.

CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
HofstattstraRe 28, 86919 Utting am Ammersee Seite 32
B211159



Baugrundgutachten Gemeinde Ingenried — Baugebiet BahnhofstraRe

7 VERSICKERUNGSFAHIGKEIT DES UNTERGRUNDES

7.1 Allgemeines

Die oberhalb des Grundwasserspiegels erkundeten, anstehenden bindigen Moréneablage-
rungen (Kiese und Tone) weisen keine ausreichenden Wasserdurchlassigkeiten auf, um

eingeleitetes Wasser in ausreichendem MalRRe im Untergrund versickern zu kénnen.

Die Entwasserung der umliegenden Anwesen erfolgt im Trennsystem.

7.2 Bestimmung der Wasserdurchldssigkeit

An insgesamt drei aus den Kleinbohrungen entnommenen Bodenproben wurden auf Grund-
lage der ausgefihrten Siebanalysen (Kornverteilungskurven) die Wasserdurchlassigkeiten

abgeschatzt bzw. mithilfe empirisch bestimmter Formeln berechnet.

Die sich aus den Kornverteilungen ergebenden Werte fir die Wasserdurchlassigkeit der anste-

henden Bdden kénnen nachfolgender Tabelle (12) entnommen werden.

Tabelle (12) Durchléssigkeitsbeiwerte der anstehenden Moranekiese

Kleinboh- Entnhahme- Bodenart/ Feinkorn- ki-Wert aus Bemessungs- Homogen-
rung tiefe Ansprache anteil Sieblinie ki-Wert bereich
[m u. GOK] [%0] [m/s] [m/s]

SDB 2 05-1,2 G, u's, t 37,2 3,6 - 107 7,2-108 B1
(nach USBR)

SDB 3 1,7-4,0 G, urs, t 34,1 7,8 -108 1,6 - 108 B1
(nach USBR)

SDB 5 0,6-2,2 G, uss, tf 35,3 1,9-107 3,8-10¢ B1

(nach USBR)

Wie Tabelle (12) entnommen werden kann, ergeben sich aus den Sieblinien fir die

Moranekiese (Homogenbereich B1) krWerte zwischen 7,8 - 10® m/s und 3,6 - 107 m/s.

Gemald Anhang B des Arbeitsblattes DWA-A 138 ist bei der Ermittlung der Durchlassigkeiten
aus Sieblinien ein Korrekturfaktor von 0,2 zur Festlegung des Bemessungs-kf-Wertes zu
berlcksichtigen. Basierend auf diesen ermittelten Bemessungs-k-Werten, empfehlen wir fur
die Moranekiese (stark schluffige Kiese) ein Bemessungs-ki-Wert von 4 - 108 m/s anzu-

setzen.
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7.3 Beurteilung der Versickerungsmoglichkeiten

Gemal3 Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. ist eine Versickerung von Oberflachenwasser in Lockergesteinen mit Durch-

lassigkeitsbeiwerten im Bereich von ki= 1,0 - 10 m/s bis 1,0 - 10° m/s mdglich.

Eine Versickerung in technischen Anlagen nach DWA-A138 mit ausreichend geringer Entlee-
rungszeit ist mit den festgestellten Durchléssigkeitsbeiwerten nicht moglich.

Daneben kann aufgrund des geringen Grundwasserflurabstands der entsprechend den Anga-
ben des Arbeitsblatts DWA-A 138 einzuhaltende Sickerraum zum mittleren héchsten Grund-
wasserstand (MHGW) von mindestens 1 m nicht eingehalten werden.

Daher muss gesammeltes Niederschlagswasser in einen Vorfluter abgeleitet werden. Die
Ableitung muss ggfs. gedrosselt und mit Riickhalteeinrichtungen erfolgen. Dabei sind die Vor-
gaben des Merkblatts DWA-M 153 (August 2007) bzw. der Arbeitsblatter DWA-A102-1 / BWK-
A 3-1 und DWA-A102-2 / BWK-A 3-2 (Dezember 2020) und die technische Regel TRENOG
(Dezember 2008) zu beachten. Welche der vorgenannten Blatter aktuell Anwendung finden,

ist mit der zustandigen Wasserrechtsbehorde abzuklaren.
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8 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wurden die Ergebnisse der durchgefiihrten Feld-
und Laborarbeiten hinsichtlich der geplanten Wohnbebauung und der StraRen- und Kanalbaus
fur die ErschlieBung des Baugebiets ,Bahnhofstral’e” in Ingenried zusammengestellt und
erlautert. Es erfolgten Angaben zum Neubau der Wohnh&user und zur geplanten Verlegung
der Kanale und Leitungen hinsichtlich der Erstellung von Baugruben, Baugrubenverbauten,
Wasserhaltung und Grindung. Weiterhin erfolgten Angaben zum Straf3enbau sowie zur Ver-
sickerungsmaglichkeit von Regenwasser in den anstehenden Bdden.

AulRerdem wurden eine Asphaltprobe und eine Probe der StraRentragschicht sowie Proben
aus den anstehenden Moraneablagerungen chemisch untersucht und bewertet. Die Unter-
suchung der Asphaltprobe aus der Bahnhofstral3e lasst auf Ausbauasphalt ohne Verunreini-
gungen schlieen. Die untersuchten Tragschichtkiese weisen nach Verflll-Leitfaden gering-
fligig erhdhten Schadstoffkonzentrationen (MKW) auf und kénnen voraussichtlich vor Ort ver-
wertet werden. Hierzu empfehlen wir eine rechtzeitige Abstimmung mit der zustandigen
Fachbehdrde. In den untersuchten Moréanebtden wurden keine Schadstoffbelastungen fest-

gestellt.

Vorrangiges Ziel des Gutachtens war es, die vor Ort relevanten Untergrunddaten durch Be-
schreibung der Bodenschichten, Zuordnung von Bodenklassen und physikalischen Boden-

parametern fUr den Planer und die Baufirmen aufzubereiten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Untersuchungsgebiet im Griindungsbereich der
Gebéaude, Kanéle und Leitungen mittel bis gut tragfahige Moranekiese und teils auch gering
tragfahige Tone anstehen. Zuséatzliche Bodenaustauschmaf3nahmen unter den geplanten
Gebauden, den Kanalen und unter dem Stral3enplanum werden im beschriebenen Umfang

erforderlich (insbesondere bei ggfs. erforderlichen WasserhaltungsmafZinahmen).

Der erkundete Stral3enaufbau der Bahnhofstral3e entspricht nach der vorliegenden Erkundung
nicht den geltenden Vorschriften. Fir die Herstellung eines frostsicheren Stral3enoberbaus

kénnen die bestehenden Stralentragschichten nicht verwertet werden und sind zu ersetzen.
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Eine Versickerung von Oberflachenwasser in den im Untersuchungsgebiet oberflachennah
anstehenden Moréneablagerungen ist aufgrund der geringen Wasserdurchlassigkeit und auch
aufgrund des geringen Grundwasserflurabstands nicht méglich. Niederschlagswasser muss
hier ggfs. gedrosselt in einen geeigneten Vorfluter (z. B. den bestehenden Regenwasserkanal)
abgeleitet werden.

In den Abschnitten 6 und 7 wurden die sich aufgrund der vorhandenen Untergrundverhaltnisse
ergebenden bodenmechanischen, erdbaulichen und hydraulischen Grundlagen angegeben.
Da diese Aussagen nur auf punktuellen Baugrundaufschliissen beruhen, sind beim Baugru-
benaushub die aktuellen Bodenschichten mit den Ergebnissen dieser Erkundung sorgfaltig zu
vergleichen; Abweichungen sind méglich. Bei Abweichungen des Untergrundes bzw. in allen
Zweifelsfallen bezlglich Baugrund und Griindung ist ein Baugrundsachverstandiger einzu-

schalten.

Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichtes lagen uns die genannten Arbeitsunterlagen
vor. Da dem Baugrundsachverstandigen derzeit nicht alle relevanten Gesichtspunkte der Pla-
nung und Bauausfihrung bekannt sein kdnnen, erhebt dieser Bericht keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit in allen geotechnischen Detailpunkten.

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die an Planung und Bauausfiihrung beteiligten
Ingenieure unter Zugrundelegung der hier aufgezeichneten Untergrunddaten alle erforder-
lichen Nachweise etc. entsprechend den Regeln der Bautechnik flihren.

Fur weitere geotechnische Beratungen und / oder Berechnungen im Zuge dieses Projektes

stehen wir gerne zur Verfligung.
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Crystal Geotechnik GmbH | Projekt:

Gemeinde Ingenried - Baugebiet Bahnhofstralle

Berat. Ingenieure und Geologen Projekt-Nr.: B 211159
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Anlage: 3.4
Tel.: 08806 / 95894-0 Malstab: 1: 50 Datum: 25.05.2021
Fax: 08806 / 95894-44 Rechtswert: 4408975.53 Hochwert: 5298473.62
Ansatzpunkt: 801.02 mNN
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Crystal Geotechnik GmbH | Projekt:

Gemeinde Ingenried - Baugebiet Bahnhofstralle

Berat. Ingenieure und Geologen Projekt-Nr.: B 211159
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Anlage: 3.5
Tel.: 08806 / 95894-0 Malstab: 1: 50 Datum: 25.05.2021
Fax: 08806 / 95894-44 Rechtswert: 4409008.87 Hochwert: 5298503.73
Ansatzpunkt: 800.38 mNN
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Crystal Geotechnik GmbH | Projekt:

Gemeinde Ingenried - Baugebiet Bahnhofstralle

Berat. Ingenieure und Geologen Projekt-Nr.: B 211159
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Anlage: 3.6
Tel.: 08806 / 95894-0 Malstab: 1: 50 Datum: 26.05.2021
Fax: 08806 / 95894-44 Rechtswert: 4409039.86 Hochwert: 5298490.00
Ansatzpunkt: 800.41 mNN
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Crystal Geotechnik GmbH | Projekt: Gemeinde Ingenried - Baugebiet Bahnhofstralle
Berat. Ingenieure und Geologen Projekt-Nr.: B 211159
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Anlage: 3.7
Tel.: 08806 / 95894-0 MaRstab:  1: 50 Datum: 25.05.2021
Fax: 08806 / 95894-44 Rechtswert: 4408943.89 Hochwert: 5298503.59
Ansatzpunkt: 801.54 mNN
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Crystal Geotechnik GmbH | Projekt: Gemeinde Ingenried - Baugebiet Bahnhofstralle

Berat. Ingenieure und Geologen Projekt-Nr.: B 211159

Hofstattstr. 28, 86919 Utting Anlage: 3.8

Tel.: 08806 / 95894-0 MaRstab:  1: 50 Datum:  25.05.2021

Fax: 08806 / 95894-44 Rechtswert: 4409008.87 Hochwert: 5295803.73
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CRYSTAL GEOTECHNIK

BERATENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

ANLAGE (4)

SCHICHTENVERZEICHNISSE DER KLEINBOHRUNGEN



Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.1
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 1 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4408935.26 Hoch: 5298535.28 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 802.22 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 26.05.2021 bis: 26.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 2 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 1 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 1 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 80 F
1.00 3.60 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  1.95 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 1.95 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Anlage 4.1

Berat. Ingenieure und Geologen Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 1 Blatt 3 26.05.2021-
26.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt @ 80 mm bis BK 1 0.00
1.00 m -0.18
@ 50 mm bis
b) 3.60m
0.18
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach schluffig) erdfeucht EP 1 1.20
b)
0.50
c) dicht d) schwer zu bohren | e) grau
f) 9) h) i)
a) Kies, schwach sandig Ruhewasser GP 1 2.90
1.95m u. AP
26.05.2021
b) erdfeucht
2,90
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) grau
bohren
f) g9) h) i)
a) Kies, sandig, schiuffig nass GP 2 3.60
b)
3.60
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) oliv
Endtief dicht schwer zu bohren
f) 9) h) i)




Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.2
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 2 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4409012.09 Hoch: 5298559.76 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 799.77 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 26.05.2021 bis: 26.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 4 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 60 F
1.00 4.10 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  1.20 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 1.20 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Anlage 4.2

Berat. Ingenieure und Geologen Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 2 Blatt 3 26.05.2021-
26.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden (Schluff, sandig, humos) @ 60 mm bis GP 1 0.50
1.00 m
@ 50 mm bis
b) 410m
0.50 erdfeucht
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig Ruhewasser GP 2 1.20
1.20m u. AP
26.05.2021
b) erdfeucht
1.20
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) gréuliches gelb
bohren
f) g9) h) i)
a) Kies, sandig, stark schluffig nass GP 3 3.10
b)
3.10
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) grau
dicht schwer zu bohren
f) 9) h) i)
a) Kies/Schluff, sandig nass GP 4 4.10
b)
4.10
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) oliv
Endtief bohren
f) 9) h) i)




Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.3
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 3 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4408943.89 Hoch: 5298503.59 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 801.54 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 25.05.2021 bis: 25.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 4 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 60 F
1.00 4.60 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  1.72 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 1.72 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Berat. Ingenieure und Geologen

Anlage 4.3

Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 3 Blatt 3 25.05.2021-
25.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden (Schluff, schwach humos bis humos, schwach @ 60 mm bis GP 1 0.80
sandig) 1.00 m
@ 50 mm bis
b) 4.60 m
0.80 erdfeucht
c) weich d) leicht zu bohren e) helles braun
f) 9) h) i)
a) Schluff, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig bis kiesig erdfeucht GP 2 1.70
b)
1.70
c) weich d) leicht zu bohren e) grauliches
braun
f) 9) h) i)
a) Kies/Schluff, sandig Ruhewasser GP 3 4.00
1.72m u. AP
25.05.2021
b) nass
4.00
c) locker bis d) leicht bis m.- e) gréuliches gelb
mitteldicht schwer zu bohren
f) g9) h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig GP 4 4.60
b)
4.60
c) d) e)
Endtief
f) 9) h) i)




Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.4
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 4 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4408975.53 Hoch: 5298473.62 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 801.02 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 25.05.2021 bis: 25.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 5 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 60 F
1.00 4.80 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  1.65 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 1.65 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Berat. Ingenieure und Geologen

Anlage 4.4

Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 4 Blatt 3 25.05.2021-
25.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig) @ 60 mm bis GP 1 0.60
1.00 m
@ 50 mm bis
b) 4.60 m
0.60 erdfeucht
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, schwach tonig erdfeucht GP 2 0.90
b)
0.90
c) weich d) leicht zu bohren e) grauliches
braun
f) 9) h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig Ruhewasser GP 3 2.10
1.65m u. AP
25.05.2021
b) nass
210
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) grau
bohren
f) g9) h) i)
a) Kies/Schluff, sandig nass GP 4 3.70
b)
3.70
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Sand, stark schluffig, kiesig erdfeucht GP 5 4.80
b)
4.80
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) oliv
Endtief dicht schwer zu bohren
f) 9) h) i)




Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.5
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 5 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4409008.87 Hoch: 5298503.73 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 800.38 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 25.05.2021 bis: 25.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 4 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 60 F
1.00 4.10 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  0.78 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 0.78 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Berat. Ingenieure und Geologen

Anlage 4.5

Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 5 Blatt 3 25.05.2021-
25.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig) @ 60 mm bis GP 1 0.60
1.00 m
@ 50 mm bis
b) 410m
0.60 erdfeucht - nass
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig Ruhewasser GP 2 2.20
0.78m u. AP
25.05.2021
b) nass
2.20
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) grau
dicht schwer zu bohren
f) g9) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach sandig erdfeucht - nass GP 3 3.30
b)
3.30
c) weich bis steif d) leicht bis m.- e) gréuliches gelb
schwer zu bohren
f) 9) h) i)
a) Kies/Schluff, schwach sandig erdfeucht GP 4 4.10
b)
4.10
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) grau
Endtief dicht schwer zu bohren
f) 9) h) i)




Crystal Geotechnik GmbH
Berat. Ingenieure und Geologen
Hofstattstr. 28, 86919 Utting
Tel.: 08806 / 95894-0

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: B 211159 Anlage: 4.6
flr Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Gemeinde Ingenried - Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Bahnhofstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. SDB 6 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ingenried
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts:4409039.86 Hoch: 5298490.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 800.41 m
Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Verwaltungsgemeinschaft Ingenried
Fachaufsicht: Herr Christoph Frank

5 Bohrunternehmen:Crystal Geotechnik GmbH

gebohrt von: 26.05.2021 bis: 26.05.2021 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: B 211159
Gerateflihrer: Herr Arnold Qualifikation: Geologe
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:Rammkernsondiergerat Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Glasprobe 5 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Eimerprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Bohrproben Bohrkern 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Sonderproben Braunglasprobe 0 Crystal Geotechnik GmbH, Utting
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldbsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m o : Spul- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0.00 1.00 BS ram Schap 60 F
1.00 4.90 BS ram Schap 50 F
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
! Nr: LTI / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ Aulien/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  0.97 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 0.97 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung B Sperrschicht OK Peilrohr
Nr | von m bis m mgm Art von m bis m Korrnnrtring von m bis m Art Qn‘ég?zr/puungﬁ

11 Sonstige Angaben

Datum:

H




Crystal Geotechnik GmbH

Berat. Ingenieure und Geologen

Anlage 4.6

Bericht:
Hofstattstr. 28, 86919 Utting Az
Tel.: 08806 / 95894-0 -
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Gemeinde Ingenried - Baugebiet BahnhofstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SDB 6 Blatt 3 26.05.2021-
26.05.2021
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ["6" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden (Schluff, humos, schwach sandig) @ 60 mm bis GP 1 0.50
1.00 m
@ 50 mm bis
b) 490 m
0.50 erdfeucht
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Schluff, stark kiesig, sandig erdfeucht GP 2 0.90
b)
0.90
c) weich d) leicht zu bohren e) gelbliches grau
f) 9) h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig Ruhewasser GP 3 1.60
0.97m u. AP
26.05.2021
b) nass
1.60
c) mitteldicht d) m.-schwer zu e) grau
bohren
f) g9) h) i)
a) Schluff, schwach kiesig bis kiesig, schwach sandig erdfeucht GP 4 3.70
b)
3.70
c) weich bis steif d) leicht bis m.- e) oliv
schwer zu bohren
f) 9) h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig erdfeucht GP 5 4.90
b)
4.90
c) mitteldicht bis d) m.-schwer bis e) grau
Endtief dicht schwer zu bohren
f) 9) h) i)




CRYSTAL GEOTECHNIK

BERATENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

ANLAGE (5)
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EX-KP-Projektzusammenstellung

EXCEL-Auswertung Projektzusammenstellung Revision A - Stand 2019-07
Seite 1 von 2 |An|age 5.1

Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralle Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Projekt-Nr.: B 211159 Probenehmer: WA Probenahme: 25.05.-27.05.2021 Probeneingang: 27.05.2021 Bearbeiter: FC/GB
Kornverteilung in M-% Zustandsgrenzen Dichte Proctor- Komp.-Versuch
Kurzzeichen IS versuch E
g nach DIN 4023 £ £ ~ gls| &
=1 € <t a ] L& & IS g o
o o £ on c =) . 2 a Q a 3 2 o S
3T % S = E| 8| € v| | g g | €| g w g | g 2
1.3 | 3 Bodengruee | £ S0 S n E eS| e E|E] 2 |2 8|8 E 2253
E & E Q Bodenart/-farbe nach DIN 18196 =] ~ o n € b S ) © 9] 5 2 T s o < 3 S 2l
S 55 S 9] = o © © o ] % = N k] £ ] s = g 9] 5] 2|5
- S nach DIN EN I1SO gl ol s/ 2ls 191 a2 8% @ S 15| %2 = £ Laststufen §1 %29
S& 5 & 14688-1/-2:2011-06 Bemerkungen | 2 | s | & | e |s || 2| & | 2 | & N Ll E | &8 € G | steifemodul | & | 2 |E S8
%] | (%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] [t/m’] [t/m’)/1%]|  [m/s] [%] [kpa] [kPa] | [kpPa] | [%]
SDB1 Kies,
. G,s,u
B211159{sandig, 1,4E-05
0,18 m| SDB1- [schluffig GU 2,4 | 85 (19,3|69,7| 0,0 rechn.
- 1,20m nach
1,20 m graubraun Kaubisch
SDB1 Kies, Gs'
B211159{schwach sandig ’ 3,1E-02
1,20 m| SDB1- Gl 2,7 13,5 86,8 | 0,0 rechn.
- 2,00m nach
200 m graubraun Seiler
SDB2 i
Kies, _ G,u*st'
B211159stark schluffig, 3,6E-07
0,50 m| SDB2- |sandig, GU* 6,0 | 31,2 | 20,8 | 42,1| 0,0 rechn.
- 1,20m [schwach tonig nach
1,20 m oliv USBR
SDB3 i
Kies, _ G,u*s,t
B211159stark schluffig, 7,8E-08
1,70 m| SDB3- [sandig, GU* 10,2 | 239 | 17,8 | 48,2 | 0,0 rechn.
- 4,00m [tonig nach
400 m helles olivbraun USBR
SDB4 i
Kies, . G,u*;s,t'
B211159stark schluffig,
0,60 m| SDB3- [sandig, 28,6
- 0,90m |schwach tonig
090 m olivbraun
SDB5 i
Kies, . Gu* st
B211159stark schluffig, 1,9€-07
0,60 m| SDB5- |sandig, GU* 8,8 | 26,5 | 16,7 | 48,0 | 0,0 rechn.
- 2,20m |schwach tonig nach
2,20 m helles olivbraun USBR

Crystal Geotechnik - Beratende Ingenieure u. Geologen GmbH, HofstattstraRe 28, 86919 Utting, Telefon 08806 / 95894-0




EX-KP-Projektzusammenstellung
Revision A - Stand 2019-07
Seite 1 von 2 | Anlage 5.2

EXCEL-Auswertung Projektzusammenstellung

Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralle Auftraggeber: Gemeinde Ingenried

Projekt-Nr.: B 211159 Probenehmer: WA Probenahme: 25.05.-27.05.2021 Probeneingang: 27.05.2021 Bearbeiter: FC/GB
Kornverteilung in M-% Zustandsgrenzen Dichte Proctor- Komp.-Versuch
Kurzzeichen IS versuch E
g h DIN 4023 £ E ~ el 5| 3
> nac 1S <t a o & & £ g o
@ o £ ™ c = B 2 a Q Q 3 I o =2
2 5 S = 1S 3 £ v 2 a Py 3 9w 5] g g
.8 | @ Bodenguppe | 2| £ S S| E | g|s g |5 |2 . [E]5]|2% 5 AR AP
E & E Q Bodenart/-farbe nach DIN 18196 =] ~ o n € b S ) © o 5 2 T 8 - = e S |8l
S 55 S [} < =] © © m @ % = N a = o S = o g ] 2 |1'g o
- S nach DIN EN ISO A A =S = A A 2| < e |z @ S 15| %2 = £ Laststufen S5 P EE
S& 5 & 14688-1/-2:2011-06 Bemerkungen | 2 | s | & | e |s || 2| & | 2 | & N Ll E | &8 € G | steifemodul | & | 2 |E S8
%] | (%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] [t/m’] [t/m’)/1%]|  [m/s] [%] [kpa] [kPa] | [kpPa] | [%]
SDB5 Ton,
. T,u
B211159schluffig
2,20 m| SDBS5- 19,7
- 3,30m
330 m helles olivbraun
SDB6
Ton, . Tu,s,g*
B211159{schluffig,
0,50 m| SDB6- [sandig, 24,2
- 0,90m |stark kiesig
0,90 m gelbliches braun
SDB6 Ton
! T,8%,s 0,69
B211159stark kiesig, &
1,60 m| SDB6- |sandig TL 10,8 15,6 | 20,8 | 13,2 | 7,5
- 3,70m weich
3,70 m oliv

Crystal Geotechnik - Beratende Ingenieure u. Geologen GmbH, HofstattstraRe 28, 86919 Utting, Telefon 08806 / 95894-0



Crystal Geotechnik GmbH Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralte
Beratende Ingenieure und Geologen KO rnve rte| I u ng Projektnr.: B 211159
HofstattstraRe 28, 86919 Utting (( DAKKS Datum: 27.05.2021
Tel. 08806/95894-0 Fax: -44 Adseaterunsstole DINENISO 178924 Ianlage: 5.3
Mail: utting@crystal-geotechnik.de Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

88
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S 60 gy
2 50
g 40 ]
T 30
= -] L
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0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60

gemaf formeller Auslegung der DIN, Probenmenge zu gering

Korndurchmesser in mm

Probenbezeichnung

B211159-SDB1-1,20m

Entnahmestelle SDB 1
Entnahmetiefe 0,18-1,20 m
Bodenart G,s,u

Bodengruppe GU
KornfraktionenT/U/S/G 2.4/8.5/19.3/69.7 %
Ungleichférmigkeitsgrad 197.8
Kriimmungszahl 6.8

Anteil < 0.063 mm 10.9 %

d10/d60 0.053/10.512 mm
kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Beyer -(Cu>30)

kf nach Kaubisch 1.4E-05 m/s

kf nach Seiler -

kf nach USBR - (d10>0.02)

d25 1.142 mm
Korndichte geschatzt: 2,7 glem®
Frostempfindlichkeitsklasse F2




Crystal Geotechnik GmbH Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralte
Beratende Ingenieure und Geologen KO rnve rte| I u ng Projektnr.: B 211159
HofstattstraRe 28, 86919 Utting (( DAKKS Datum: 27.05.2021
Tel. 08806/95894-0 Fax: -44 Adseaterunsstole DINENISO17892-4  Taniage: 54
Mail: utting@crystal-geotechnik.de Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
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gemaf formeller Auslegung der DIN, Probenmenge zu gering

Korndurchmesser in mm

Probenbezeichnung

B211159-SDB1-2,90m

Entnahmestelle SDB 1
Entnahmetiefe 1,20-2,90 m
Bodenart Gs'

Bodengruppe Gl
KornfraktionenT/U/S/G 0.0/2.7/10.5/86.8 %
Ungleichférmigkeitsgrad 17.3
Kriimmungszahl 3.0

Anteil < 0.063 mm 27 %

d10/d60 1.109/19.238 mm
kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Beyer 1.2E-02 m/s

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)
kf nach Seiler 3.1E-02 m/s

kf nach USBR - (d10>0.02)

d25 5.978 mm
Korndichte geschatzt: 2,7 glem®
Frostempfindlichkeitsklasse F1




Crystal Geotechnik GmbH Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralte
Beratende Ingenieure und Geologen KO rnve rte| I u ng Projektnr.: B 211159
HofstattstraRe 28, 86919 Utting (( DAKKS Datum: 27.05.2021
Tel. 08806/95894-0 Fax: -44 Adseaterunsstole DINENISO 178924 IAnlage: 55
Mail: utting@crystal-geotechnik.de Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
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gemaf formeller Auslegung der DIN, Probenmenge zu gering

Korndurchmesser in mm

Probenbezeichnung

B211159-SDB2-1,20m

Entnahmestelle SDB 2
Entnahmetiefe 0,50-1,20m
Bodenart Gus,t
Bodengruppe GU
KornfraktionenT/U/S/G 6.0/31.2/20.8/42.1 %
Ungleichférmigkeitsgrad 574.6
Kriimmungszahl 0.2

Anteil < 0.063 mm 371 %

d10/d60 0.005/2.738 mm

kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Beyer -(Cu>30)

kf nach Kaubisch 4 4E-08 m/s

kf nach Seiler -

kf nach USBR 3.6E-07 m/s

d25 0.028 mm
Korndichte geschatzt: 2,7 glem®
Frostempfindlichkeitsklasse F3




Crystal Geotechnik GmbH Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralte
Beratende Ingenieure und Geologen KO rnve rte| I u ng Projektnr.: B 211159
HofstattstraRe 28, 86919 Utting (( DAKKS Datum: 27.05.2021
Tel. 08806/95894-0 Fax: -44 Adseaterunsstole DINENISO 178924 IAnlage: 56
Mail: utting@crystal-geotechnik.de Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser in mm

gemaf formeller Auslegung der DIN, Probenmenge zu gering

Probenbezeichnung B211159-SDB3-4,00m
Entnahmestelle SDB 3

Entnahmetiefe 1,70-4,00 m

Bodenart G,u,s,t

Bodengruppe GU

KornfraktionenT/U/S/G 10.2/23.9/17.8/48.2 %
Ungleichférmigkeitsgrad 2549.7

Kriimmungszahl 0.2

Anteil < 0.063 mm 341 %

d10/d60 0.002/4.916 mm

kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Beyer -(Cu>30)

kf nach Kaubisch 7.9E-08 m/s

kf nach Seiler -

kf nach USBR 7.8E-08 m/s

d25 0.018 mm

Korndichte geschatzt: 2,7 glem®
Frostempfindlichkeitsklasse F3




Crystal Geotechnik GmbH Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralte

Beratende Ingenieure und Geologen KO rnve rte| I u ng Projektnr.: B 211159

HofstattstraRe 28, 86919 Utting (( DAKKS Datum: 27.05.2021

Tel. 08806/95894-0 Fax: -44 Adseaterunsstole DINENISO17892-4  Tanlage: 57

Mail: utting@crystal-geotechnik.de Auftraggeber: Gemeinde Ingenried

Feinstes Schluff Sand Kies Steine
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gemaf formeller Auslegung der DIN, Probenmenge zu gering

Korndurchmesser in mm

Probenbezeichnung

B211159-SDB5-2,20m

Entnahmestelle SDB 5
Entnahmetiefe 0,60-2,20m
Bodenart Gus,t
Bodengruppe GU
KornfraktionenT/U/S/G 8.8/26.5/16.7/48.0 %
Ungleichférmigkeitsgrad 1919.4
Kriimmungszahl 0.2

Anteil <0.063 mm 35.3 %

d10/d60 0.002/4.608 mm

kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Beyer -(Cu>30)

kf nach Kaubisch 6.3E-08 m/s

kf nach Seiler -

kf nach USBR 1.9E-07 m/s

d25 0.026 mm
Korndichte geschatzt: 2,7 glem®
Frostempfindlichkeitsklasse F3




. EX-KP-DIN EN 1SO 17892-12-ZG
FlieR- und Ausrollgrenze nach Casagrande —
EXCEL-Auswertung 4R Revision A - Stand 2021-05
gemalR DIN EN I1SO 17892-12:2018-10 Anlage: 58
Projekt: Ingenried, BG Bahnhofstralle
Projekt-Nr.: B 211159 Auftraggeber: Gemeinde Ingenried
Probenbezeichnung: B211159-SDB6-3,70m
Entnahmestelle: SDB 6 entnommen am:  25.-27.05.2021 durch: WA
Entnahmetiefe: 1,60-3,70m ausgefihrt am: 08.06.2021 durch: JK
. WG h d
Bodenart: T,g*,s GroBRtkornyersych: 0,4 mm Bemerkungen: natuzr::: e
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 35 27 90 49 56 79 6
Zahl der Schlage 38 30 23 15
feuchte Probe + Behalter my +mg [g] 33,08 30,53 34,55 32,90 10,37 10,78 11,11
trockene Probe + Behalter My + Mg [gl 28,31 26,15 29,31 27,59 9,62 9,98 10,30
Behalter mg [e] 4,03 4,55 4,01 3,97 4,03 4,04 3,99
Wasser My = (Mg + mg) - (My+ Mg) [g] 4,77 4,38 5,24 5,31 0,75 0,80 0,81
trockene Probe mg = (Mg + Mg) - Mg [g] 24,28 21,60 25,30 23,62 5,59 5,94 6,31
Wassergehalt w= %x 100 [%] 19,6 20,3 20,7 22,5 13,4 13,5 12,8
d
Wassergehalt w 15,6 %
23,0 \ FlieBgrenze w, 20,8 % Plastizitatszahl lp 75 %
22,0 \ Ausrollgrenze Wp 13,2 % Konsistenzzahl I 0,69
X
2 0 \ | — | | |
£ T QN 0 20 40 60 80
%" 20,0 | Plastizitdtsbereich (w, bis wy)
(%]
@ | \ halbfest steif weich breiig flussig
= 190 : : -— : : : |
10 25 40 100 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25
Schlagzahl Zustandsform
60 Zustandsgrenzendiagramm gemaR DIN 18196
] ]
Bodengruppe: TL ' '
grupp 50 : :
< | | A
= 40 ' '
< | ]
"3 | ™ |
%] | |
:‘E 30 ] ]
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Projektleiter: Christoph Frank 0
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FlieRgrenze [%]
Crystal Geotechnik (( DAKKS

Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
HofstattstraBe 28, 86919 Utting, Tel.: 08806/95894-0, www.crystal-geotechnik.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19909-01-00
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ANLAGE (6)

CHEMISCHE ANALYSEERGEBNISSE



Anlage 6.1

Verfiillleitfaden Tabelle 1 und 2: Zuordnung_jswerte Feststoff und Eluat fiir Boden

. Zuordnungswerte
Analyseergebnisse vom 11.06.2021 nach ..Verm"?e“faden..*
Feststoff / )
Parameter Einh. Z0
B211159- B211159- B211159- Z1.1 Z1.2
SDB1-1,2m SDB3-1,7m SDB6-0,9m Sand | tehm/ | Lo
Schluff
Bodenansprache Lehm/ Lehm/ Lehm/
Schluff Schluff Schluff
Trockensubstanz % 95,2 86,8 80,3
Fraktion <2 mm % 23,6 62,7 37,7
Cyanid ges. mglkg <0,3 <0,3 <0,3 1 1 1 10 30
EOX mglkg <1,0 <1,0 <1,0 1 1 1 3 10
Arsen mglkg <4,0 6,6 7,6 20 20 20 30 50
Blei mg/kg <4,0 9,3 9,9 40 70 100 140 300
Cadmium mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 0,4 1 1,5 2 3
Chrom mg/kg 6,5 24 28 30 60 100 120 200
Kupfer mg/kg 11 11 11 20 40 60 80 200
Nickel mg/kg 5,9 19 19 15 50 70 100 200
Quecksilber mglkg <0,05 0,06 0,06 0,1 0,5 1 1 3
Zink mglkg 13 35,7 37,5 60 150 200 300 500
Kohlenwasserstoffe mglkg 120 <50 <50 100 100 100 300 500
Benzo-(a)-Pyren mg/kg 0,08 <0,05 <0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 1
PAK-Summe mg/kg 0,74 n.b. n.b. 3 3 3 5 15
PCB-Summe mg/kg n.b. n.b. n.b. 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5
Eluat / Parameter Einheit nacz: ?&i:;:;;ﬁ:;:::n..*

pH-Wert - 9,8 8,3 8,8 6,5-9 6,5-9 6-12
el. Leitfahigkeit uS/cm 133 62 60 500 500 1000
Chlorid mg/l 13 <2,0 <2,0 250 250 250
Sulfat mgll <2,0 <2,0 <2,0 250 250 250
Phenolindex ug/l <10 <10 <10 10 10 50
Cyanide ges. ug/l <5 <5 <5 10 10 50
Arsen ua/l <5 <5 <5 10 10 40
Blei ug/l <5 <5 <5 20 25 100
Cadmium ua/l <0,5 <0,5 <0,5 2 2 5
Chrom ug/l <5 <5 <5 15 30 75
Kupfer ug/l <5 <5 <5 50 50 150
Nickel ug/l <5 <5 <5 40 50 150
Quecksilber ug/l <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,2 1
Zink ug/l <50 <50 <50 100 100 300

Einstufung nach

Verﬁillleit%aden Z141 Z0 z0

n.b. = nicht bestimmbar bei der im Analyseprotokoll genannten Bestimmungsgrenze
* Leitfaden zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

CRYSTAL GEOTECHNIK Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
Hofstattstr. 28, 86919 Utting am Ammersee
B211159



DOC-0-11788694-DE-P1

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

CRYSTAL GEOTECHNIK GMBH

HOFSTATTSTR. 28
86919 UTTING

PRUFBERICHT 3158356 - 769606

3158356 B211159, Ingenried, BG BahnhofstraRe

Auftrag

<

4= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

11.06.2021
4100010502

Analysennr. 769606 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.06.2021
Probenahme 31.03.2021
Probenehmer Auftraggeber (Crystal)
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB1-1,2 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 95,2 0,1 DIN EN 14346 : 2,207—03, Verfahren
Fraktion <2 mm (W&gung) % 23,6 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg <4,0 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mag/kg <4,0 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 6,5 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 11 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 5,9 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mag/kg 13,0 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 120 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg 0,14 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg 0,10 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,07 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg 0,07 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,10 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg 0,08 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,09 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,09 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,74 X Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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DOC-0-11788694-DE-P2

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
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4= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

Datum 11.06.2021
Kundennr. 4100010502
PRUFBERICHT 3158356 - 769606
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB1-1,2 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 9,8 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitféhigkeit uS/cm 133 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) mg/l 13 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/| <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 08.06.2021
Ende der Priifungen: 10.06.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500
serviceteam2.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.

Seite 2 von 2
AG Landshut Geschéftsfithrer \i&}/
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

CRYSTAL GEOTECHNIK GMBH

HOFSTATTSTR. 28
86919 UTTING

PRUFBERICHT 3158356 - 769607

3158356 B211159, Ingenried, BG BahnhofstraRe

Auftrag

<

4= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

11.06.2021
4100010502

Analysennr. 769607 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.06.2021
Probenahme 31.03.2021
Probenehmer Auftraggeber (Crystal)
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB3-1,7 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 86,8 0,1 DIN EN 14346 : 2,207—03, Verfahren
Fraktion <2 mm (W&gung) % 62,7 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 6,6 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mag/kg 9,3 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 24 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 11 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 19 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mag/kg 35,7 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
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Your labs. Your service.

Datum 11.06.2021
Kundennr. 4100010502
PRUFBERICHT 3158356 - 769607
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB3-1,7 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 8,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitféhigkeit uS/cm 62 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/| <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 08.06.2021
Ende der Priifungen: 11.06.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500
serviceteam2.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

CRYSTAL GEOTECHNIK GMBH

HOFSTATTSTR. 28
86919 UTTING

PRUFBERICHT 3158356 - 769625

3158356 B211159, Ingenried, BG BahnhofstraRe

Auftrag

<

4= AGROLAB %°°"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

11.06.2021
4100010502

Analysennr. 769625 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.06.2021
Probenahme 31.03.2021
Probenehmer Auftraggeber (Crystal)
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB6-0,9 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 80,3 0,1 DIN EN 14346 : 2,207—03, Verfahren
Fraktion <2 mm (W&gung) % 37,7 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 7,6 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mag/kg 9,9 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 28 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 11 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 19 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mag/kg 375 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
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Datum 11.06.2021
Kundennr. 4100010502
PRUFBERICHT 3158356 - 769625
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB6-0,9 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 8,8 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitféhigkeit uS/cm 60 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/| <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 08.06.2021
Ende der Priifungen: 11.06.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal3 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500
serviceteam2.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.
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CRYSTAL GEOTECHNIK GMBH

HOFSTATTSTR. 28
86919 UTTING

PRUFBERICHT 3158356 - 769631

3158356 B211159, Ingenried, BG BahnhofstraRe

Auftrag
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Your labs. Your service.

11.06.2021
4100010502

Datum
Kundennr.

Analysennr. 769631 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.06.2021
Probenahme 31.03.2021
Probenehmer Auftraggeber (Crystal)
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB1-0,18 m

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Backenbrecher ° DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 99,8 0,1 DIN EN 14346 : 2A007—03, Verfahren
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg 0,22 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg 0,09 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,10 ™ 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mag/kg <0,10™ 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mag/kg <0,10™ 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,10™ 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,31 ¥ Berechnung aus Messwerten der

Einzelparameter

Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 10,4 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 75 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 11.06.2021

Kundennr. 4100010502
PRUFBERICHT 3158356 - 769631
Kunden-Probenbezeichnung B211159-SDB1-0,18 m

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 08.06.2021
Ende der Priifungen: 10.06.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500
serviceteam2.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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CRYSTAL GEOTECHNIK

BERATENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

ANLAGE (7)

HOMOGENBEREICHE



B211159

Zusammenstellung und Beschreibung der Homogenbereiche

Anlage: 7

DD |D
AU
222
olo|o - - -
Gde Ingenried, g S 3 Homo.gen Homo.gen Homo.gen
BG "Bahnhofstrafe” SIS bereich bereich bereich
3|3|3 A1 B1 B2
Z(Z|Z
[a}l=}l=]
Bezeichnung im G hten vom Auffiillungen: StraRentragschichten Moréneablagerungen: Moréneablagerungen:
19.07.2021 gen: 9 Kiese und Sande Tone
keine bis geringe Schadstoffbelastungen . . .
Umweltrelevante Inhaltstoffe X[ X[ x (MKW, PAK) keine nicht bestimmt
ortsiibliche Bezeichnung x| x| x StralRentragschichten Moranekiese, Geschiebemergel, Till Moraneab!agerungen, L?hm’
Geschiebemergel, Till
Kurzzeichen nach DIN 4023 x| x| x A(G, s, £u, (£x) Gtuzs, T, tu s tg
T T Stutg *t e
G:60-90 % G:30-60 % G:0-40%
. S:5-40% S:10-50 % S:0-30%
Kornverteilung DIN EN ISO 17892-4 x| x| x U 0-20% U 20-40 % U-20-60 %
T:0-10% T:5-20% T:10-40%
Masseanteil Steine, Blocke etc. o X| X 0-20% 0-10% 0-10%
Kohésion DIN EN ISO 17892-7 bis 9 X 0 -5 kN/m? 0 - 10 kN/m? 0 - 10 kN/m?
Reibungswinkel 32,5°-375° 275°-35° 20,0°-275°
undrénierte Scherfestigkeit - } R 5
DIN 40944, DIN EN SO 17892-8 X1 50 - 200 kN/m
c
(5]
§ Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 x| x| x 3-20% 5-40 % 5-40%
Plastizitatszahl DIN 18122 of x| x - - 5-30%
Konsistenz DIN 18122 o| x| x = : 05-1.0
- (weich - steif)
Durchlassigkeit DIN 18130 <4+*10%m/s <10°m/s <10®m/s
Lagerungsdichte of x| x mitteldicht - dicht locker bis dicht -
. . 18 - 22 kN/m* 18 - 23 kN/m* 18 - 21 kN/m?
Wichtey/ y X
10 - 14 kN/m? 10 - 14 kN/m? 8 - 11 kN/m?
Org. Anteil DIN 18128 X 0-5% 0-5% 0-5%
Abrasivitat NF P18-579
Abrasivititskoeffizient LAK X 200 - 1500 g/t 50-1000 g1t 50-500 g/t
Bodengruppe DIN 18196 of x| x [GI/ GU/GW / GE] GU*/SuU*/GU TL/TM/UL/UM

Angaben in allen geotechnischen Kategorien GK 1 bis GK 3 erforderlich
Angabe kann in der geotechnischen Kategorien GK 1 entfallen

Crystal Geotechnik, Hofstattstrale 28, 86919 Utting, Tel. 08806-95894-0, Fax 08806-95894-44





